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Laboratorium Betonu REMEI Polska uzyskato pozytywngq ocene Instytutu Badawczego Drdg i Mostow na wykonywanie wiekszosci badar.
Wspdtpracujemy z laboratorium Beton - und Priiftechnik Blomberg, uznanym niemieckim laboratorium badawczym.
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Podsumowanie badan dotyczacych: mata architektura
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Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 2



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura
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Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 3



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura
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Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura
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Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 5



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura
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Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura
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Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura
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Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 8



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura
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Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 9



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura
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Mozliwos¢ oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S NN max. odchviki wvmiar6w szerokosc (+) 2mm
,{“: E E max. odchvtki wvmiaréw szerokosc¢ (-) omm v~
(= ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v
(id: 6) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) omm v~
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. (v} N ) ) o max. odchvtki wwmiaréw dtuaosc (+) 2mm v~
§ § § & max. odchvtki wwmiaréw dfuaose (-) 0omm v~
Mozliwos¢é oznaczenia: spefniono wymagania dokumentu odniesienia S U max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 2mm v~
:I: ”.: '.\“) max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 0omm v~
=) ) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokos¢ (+) 1mm v~
(id: 8) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 0omm v~
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. o N ) ) o Mmax. odchvtki wwmiardéw dtuaosc (+) 2mm v~
§ § § & max. odchvtki wwmiaréw dfuaosc (-) 0omm v~

: N . S o
Mozliwos¢é oznaczenia: spefniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiaréw szerokosc (+) 2mm v~
"Z: : E max. odchvtki wwvmiaréw szerokos¢ (-) 0omm v~
&) &) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v~
(id: 10) max. odchvtki wvmiaréw wvsokosé (-) omm v~
Ocena ksztaftu i wymiarow na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. ) N) N N o max. odchvtki wwmiaréw dtuaosc (+) 2mm v~
§ § § v max. odchviki wumiaréw dtuaosé (-) 1mm v

N . o ,,
Mozliwos¢é oznaczenia: spefniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 2mm v~
E ”.: '.\“) max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 0omm v~
[ ) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (+) 2mm v~
(id: 20) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 0omm v~
- ‘ Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. © N ) ) o max. odchvtki wwmiaréw dtuaosc (+) omm v~
; § § § & max. odchvtki wwmiaréw dfuaosc (-) 1mm v
Mozliwos¢é oznaczenia: spefniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) omm v
E ".: ": max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 1mm v~
Palisada ogrodowa 5 ) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (+) 2mm v~
(id: 21 ) max. odchvtki wwmiaréw wvsoko$¢ (-) omm v~

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 10



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura

S Q Qo Q =
3 8§ =g g §
rodzaj badania: zakres badari i dokument odniesienia: ] ; 2 S 13 spetnienie warunkéw:
¥ 8 =
= s =
. Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. ~ N N ) o max. odchvtki wmiardw dfuaos¢ (+) omm v~
i © N N S dchvtki iaréw dfuaosé (-) 0 v’
N S S & max. odchvtki wwmiaréw dfuaos¢ mm
N . - oA
Mozliwos¢ oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S NN max. odchviki wvmiardw szerokosc (+) 0mm
) ) o) max. odchvtki wvmiaréw szerokosc (-) omm v~
N N N . - Y
Palisada ogrodowa ) &) &) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v~
(id: 22) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 2mm v~
. Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. ~ N N ) o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) 1mm v~
i = N N S dchvtki iaréw dfuaosc (-) 0 v
N S S & max. odchvtki wwmiaréw dfuaos¢ mm
Mozliwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia I max. odchviki wvmiardw szerokosc (+) 1mm
N N R max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) omm v~
N N N . o .
Palisada ogrodowa ) ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 0omm v~
(id: 24 ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (-) 3mm v~
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. ~ N N ) o max. odchvtki wmiardw dfuaos¢ (+) omm v~
55 § § § @ max. odchviki wmiaréw dfuaosé (-) 1mm v~
N . - A
Mozliwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia e O max. odchviki wvmiardw szerokosc (+) 2mm
,{“: E E max. odchvtki wvmiaréw szerokosc¢ (-) 2mm v~
(= ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v
(id: 31) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 2mm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. ~ N N ) o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) 2mm v~
© § § § & max. odchvtki wwmiaréw dfuaose (-) 2mm v
: N . o ‘e
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 2mm v~
= B 5 max. odchvtki wvmiaréw szerokosé (-) 2mm v
N N N . o >
Pustak A1 o o N max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (+) omm v~
(id: 33) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 2mm v
y Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. _ N N ) o max. odchvtki wwmiaréw dfuaosc (+) omm v~
W S S N S & max. odchvtki wwmiaréw dfuaosc (-) 2mm v
S0 dd ; ; ; tocioni e e e ~ max. odchvtki wwmiaréw szerokos¢ (+) 3mm v~
Mozliwos¢ oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia = = = . . e "
[ (5 5 max. odchvtki wwvmiaréw szerokos¢ (-) 2mm v~
N N N ] o o
Pustak A1 o S S max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) omm v~
(id: 34) max. odchvtki wvmiaréw wvsokosé (-) 3mm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. - NN N o max.odchviki wvmiarow dfuaosc (+) omm v~
@ § § § v max. odchviki wumiaréw dtuaosé (-) omm v~
: : : N . o ‘e
Mozliwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia O max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) omm v~
i E ”.: '.\“) max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 4mm v~
Pustak A2 A4 @ Qo max. odchvitki wvmiaréw wvsokos¢ (+) omm v~
(id: 35) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 1mm v
! Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. H N N ) o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) omm v~
W S § § § & max. odchvtki wwmiaréw dfuaosc (-) 1mm v
: : : &l ] o ,,
4 Mozliwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia O max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) omm v~
i E ".: ": max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 2mm v~
Pustak A6 a L S max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (+) omm v~
(id: 40) max. odchvtki wwmiaréw wvsoko$¢ (-) 2mm v~

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 11



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura

s 8§ &8 8 g
rodzaj badania: zakres badari i dokument odniesienia: ] ; 2 S 13 spetnienie warunkéw:
¥ 8 =
= s =
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. ~ N N ) o max. odchvtki wmiardw dfuaos¢ (+) omm v~
N § § § @ max. odchviki wmiaréw dfuaosé (-) omm v~
Mozliwos¢ oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S NN max. odchviki wvmiardw szerokosc (+) 0mm
) ) o) max. odchvtki wvmiaréw szerokosc (-) 4mm v~
N N N . o Y
Pustak B2 CY o N max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 0mm v~
(id: 43) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 1mm v~
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. ~ N N ) o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) 1mm v~
© § § § @ max. odchviki wvmiaréw dfuaosé (-) 2mm v~
Mozliwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia I max. odchviki wvmiardw szerokosc (+) 5mm
N N R max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) omm v~
N N N . o .
Pustak B4 (N a - max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 0omm v~
(id: 46 ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (-) 1mm v~
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. ~ N N ) o max. odchvtki wmiardw dfuaos¢ (+) 1mm v~
© § § § @ max. odchviki wmiaréw dfuaosé (-) omm v~
T T T ot i i ) ¢é
Mozliwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia e O max. odchviki wvmiardw szerokosc (+) omm
,{“: E E max. odchvtki wvmiaréw szerokosc¢ (-) 3mm v~
Pustak B5 b 4 £ o N max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 0omm v~
(id: 47) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 1mm v~
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. N N ) ) o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) omm v~
© § § § & max. odchvtki wwmiaréw dfuaose (-) 1mm v
: : : N . o o
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 4mm v
= B 5 max. odchvtki wvmiaréw szerokosé (-) 0omm v~
N N N . o >
Pustak B6 o o N max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (+) omm v~
(id: 48 ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 0omm v~
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. N N NN o max. odchvtki wwmiaréw dfuaosc (+) 1mm v~
S N S & max. odchvtki wwmiaréw dfuaosc (-) 2mm v
S0 dd ; ; ; tocioni e e e ~ max. odchvtki wwmiaréw szerokos¢ (+) 2mm v~
Mozliwos¢ oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia = = = . . e "
"Z: : E max. odchvtki wwvmiaréw szerokos¢ (-) 2mm v~
&) &) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokos¢ (+) omm v~
(id: 52 max. odchvtki wvmiaréw wvsokosé (-) omm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. N NDONN o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) omm v~
55 § § § v max. odchviki wumiaréw dtuaosé (-) 1mm v
: : : N . o ,,
Mozliwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia O max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) omm v
E ”.: '.\“) max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 2mm v~
[ ) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (+) omm v~
(id: 55 ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 1mm v
- ‘ Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. N N ) ) o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) 2mm v~
< & § § § & max. odchvtki wwmiaréw dfuaosc (-) 1mm v
: : : & . o ,,
Mozliwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia O max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 3mm v
= = R max. odchvtki wvmiaréw szerokosé (-) omm v~
N N N . o >
Palisada tupana 20 a L S max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (+) 2mm v~
(id: 61) max. odchvtki wwmiaréw wvsoko$¢ (-) omm v~

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 12



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura

S Q Qo Q =
S £ § § g
rodzaj badania: zakres badari i dokument odniesienia: ] ; 2 S 13 spetnienie warunkéw:
¥ 8 =
= T
. ‘ Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. N ) ) N) oy max. odchvtki wwmiaréw dfuaosé (+) 3mm v~
& § § § @ max. odchviki wmiaréw dfuaosé (-) omm v~
N . o .
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S S N max. odchviki wvmiardw szerokosc (+) 2mm
) ) o) max. odchvtki wvmiaréw szerokosc (-) omm v~
N N N . o >
Palisada tupana 20 S S S max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (+) 2mm v
(id: 63) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) omm v~
- ‘ Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. N ) NN o max. odchvtki wwmiaréw dtuaosc (+) omm v~
S § § § @ max. odchviki wvmiaréw dfuaosé (-) 2mm v~
Mozliwos¢ oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia 5 BB max. odchviki wvmiardw szerokosc (+) omm
o o 5 max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 2mm v~
Palisada ogrodowa [ ) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (+) omm v~
(id: 71) max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (-) 3mm v~
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. N N NN o max. odchvtki wwmiaréw dtuaose (+) 2mm v~
N § § § @ max. odchviki wmiaréw dfuaosé (-) omm v~
N . P e
Mozliwos¢ oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S NN max. odchviki wvmiar6w szerokosc (+) 2mm
,{“: E E max. odchvtki wvmiaréw szerokosc¢ (-) omm v~
(= ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 1mm v
(id: 74 ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 1mm v~
& ‘ Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. N NN N o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) 2mm v~
4 ; 00 § § § & max. odchvtki wwmiaréw dfuaose (-) 2mm v
: N . o o
Mozliwos¢é oznaczenia: spefniono wymagania dokumentu odniesienia S U max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 2mm v~
:I: ”.: '.\“) max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 2mm v
Palisada ogrodowa =) ) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v~
(id: 75 ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 1mm v
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. N N ) ) o Mmax. odchvtki wwmiardéw dtuaosc (+) 3mm v~
© § § § & max. odchvtki wwmiaréw dfuaosc (-) 3mm v~
Mozliwos¢é oznaczenia: spefniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiaréw szerokosc (+) 4mm v
"Z: : E max. odchvtki wwvmiaréw szerokos¢ (-) 2mm v~
&) &) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokos¢ (+) 3mm v~
(id: 77) max. odchvtki wvmiaréw wvsokosé (-) 3mm v~
" - ‘ Ocena ksztaftu i wymiarow na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. W N ) ) o max. odchvtki wwmiaréw dtuaosc (+) 1mm v~
; : S § § § v max. odchviki wumiaréw dtuaosé (-) omm v~
; : : : N . o ,,
4 0 v Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 3mm v
) E ”.: '.\“) max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 2mm v~
Palisada ogrodowa 5% > & o max. odchvitki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v~
(id: 80) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 1mm v
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. w N ) ) o max. odchvtki wwmiaréw dtuaosc (+) 2mm v~
= § § § & max. odchvtki wwmiaréw dfuaosc (-) 1mm v
: N . o ,,
Mozliwos¢é oznaczenia: spefniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 2mm v~
E ".: ": max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 4mm v
Pustak B1 a L S max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (+) omm v~
(id: 89 ) max. odchvtki wwmiaréw wvsoko$¢ (-) omm v~

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 13



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura

S Q QL Q =
S £ § § g
rodzaj badania: zakres badari i dokument odniesienia: ] ; 2 S 13 spetnienie warunkéw:
¥ 8 =
= T
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. w NN N o max. odchvtki wmiardw dfuaos¢ (+) omm v~
S § § § & max. odchviki wwmiaréw dfuaosc (-) 2mm v~
N . o .
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia s N N o OdCh"’k{ N arowszer Dkosf (+) 2mm v
) ) o) max. odchvtki wvmiaréw szerokosc (-) 2mm v~
N N N . o Py
Pustak B1 CY o N max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 0mm v~
(id: 90 max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 2mm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. w ) N N o max. odchvtki wvmiaréw dtuaosc (+) 4mm v~
o § § § & max. odchviki wwmiaréw dfuaosc (-) 3mm v~
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia N N N ke OdChV'k{ Waigiow SzeL Okosf (+) 4mm v
E ‘E: E max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) omm v~
Pustak B3 (N a - max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 0omm v~
(id: 92 ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (-) omm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. w NN N o max. odchvtki wmiardw dfuaos¢ (+) omm v~
& § E § & max. odchviki wwmiaréw dfuaosc (-) 2mm v~
N . P e
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia s N N o OdCh"'k{ Wy miarow szer Dkosf (+) 2mm v
,{“: E E max. odchvtki wvmiaréw szerokosc¢ (-) 4mm v~
Pustak B3 b 4 @ Qo max. odchvitki wvmiaréw wvsokosé (+) 1mm v
(id: 93 max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) omm v~
. ‘ Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. w NN N o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) omm v~
. & § § § & max. odchvtki wvmiardéw dtuaosé (-) omm v~
: N . o o
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia N SR max. odchvtki wumiarow szerokosc (+) omm v~
= B = max. odchvtki wvmiaréw szerokosé (-) 0omm v~
N N N . o >
Cegta ogrodowa uko! N ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (+) omm v~
(id- 101) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 0omm v~
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. w N ) ) o Mmax. odchvtki wwmiardéw dtuaosc (+) 2mm v~
© S S S & max. odchvtki wvmiaréw dtuaosé (-) omm v~
sliwosé i i 7 R e Y e ™ max. odchvtki wvmiaréw szerokosc¢ (+) 1mm v~
Mozliwos¢ oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia = [= [= . i A ”
[ (5 5 max. odchvtki wwvmiaréw szerokos¢ (-) 0omm v~
N N N ] S i
Cegta OLD5 &) ) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v~
(id: 105 ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (-) omm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. w NN N o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) 3mm v~
N R 8 R g mox odchvikiwmiarow diuaosc (-) omm v
: : : N . o ,,
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 2mm v~
Ll E ”.: '.\“) max. odchvtki wwmiaréw szerokosé (-) omm v~
Daszek cegtfa ogrodm N ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v~
oLD max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 0omm v~
(id: 107 )
. ‘ Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. w NN N o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) 2mm v~
. & § § § & max. odchvtki wvmiardéw dtuaosé (-) omm v~
: N . o ,,
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 3mm v
= = R max. odchvtki wvmiaréw szerokosé (-) 0omm v~
N N N . o >
Daszek cegta ogrodo N ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (+) 2mm v~
oLD max. odchvtki wwmiaréw wvsoko$¢ (-) omm v~

(id: 108 )

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 14



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura

S Q QL Q =
S 8§ § § ¢
rodzaj badania: zakres badari i dokument odniesienia: ] ; 2 S 13 spetnienie warunkéw:
¥ 8 =
= T
- ‘ Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. w NN N o max.odchviki wumiardw diuaosc (+) 2mm v~
S § § § & max. odchviki wwmiaréw dfuaosc (-) 1mm v~
N . o .
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia s N N o OdCh"’k{ N arowszer Dkosf (+) 2mm v
) ) o) max. odchvtki wvmiaréw szerokosc (-) omm v~
N N N . o Py
Palisada tupana 20 [ [ [ max. odchvtki wwmiaréw wvsokosé (+) 2mm v~
(id: 110) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (-) 1mm v~
- ‘ Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. 'S NOONN o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) 2mm
< § § § & max. odchviki wwmiaréw dfuaosc (-) 1mm v~
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia N N N ke OdChV'k{ Waigiow SzeL Okosf (+) 2mm v~
N N R max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) omm v~
N N N . P .
Palisada tupana 20 [ [ [ max. odchvtki wwmiaréw wvsokosé (+) 2mm v~
(id: 112 ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (-) omm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. 'S NN N o max. odchvtki wmiardw dfuaos¢ (+) I1mm v~
S § E § & max. odchviki wwmiaréw dfuaosc (-) 1mm v~
N . P e
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia s N N o OdCh"'k{ Wy miarow szer Dkosf (+) 1mm v
,{“: E E max. odchvtki wvmiaréw szerokosc¢ (-) 1mm v~
Palisada narozna A 4 [} [ [ max. odchvtki wwmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v~
(id: 114 ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 2mm v~
& ‘ Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. 'S NN N o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) omm v~
| : © § § § & max. odchvtki wwmiaréw dfuaose (-) 1mm v
: N . o o
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia N SR max. odchvtki wumiarow szerokosc (+) 2mm v~
= B 5 max. odchvtki wvmiaréw szerokosé (-) 5mm v~
N N N . o >
Palisada naroina =) ) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v~
(id: 115 max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 2mm v
K ‘ Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. 2 N ) ) o Mmax. odchvtki wwmiardéw dtuaosc (+) 2mm v~
. S § § § & max. odchvtki wvmiaréw dtuaosé (-) omm v~
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiaréw szerokosc (+) 2mm v~
[ (5 5 max. odchvtki wwvmiaréw szerokos¢ (-) 0omm v~
N N N ] S i
Palisada ogrodowa ) ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 1mm v~
(id: 121) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (-) omm v~
" . ‘ Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. 'S NN N o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) Imm v~
‘ ' "8 R B g mox odchviki wmiardw diuaos ) 1mm v
\ : : : N . o i
4 ! . Mozliwos¢ oznaczenia: spefniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 2mm v~
i E ”.: '.\“) max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 0omm v~
Palisada ogmdowqy N ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v~
(id: 124 max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 0omm v~
. ‘ Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. 'S NN N o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) 2mm v~
. & § § § & max. odchvtki wvmiardéw dtuaosé (-) omm v~
: i . o ,,
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) 2mm v~
= = R max. odchvtki wvmiaréw szerokosé (-) 2mm v~
N N N . o >
Palisada ogrodowa N ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (+) 1mm v~
(id: 126 ) max. odchvtki wwmiaréw wvsoko$¢ (-) 3mm v~

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 15



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura

3 8 8 &8 =
: - an L. o o+ & -+ 78 _ )
rodzaj badania: zakres badan i dokument odniesienia: 2 ; 2 S‘ 13 spetnienie warunkow:
¥ 8 =
= T

Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. 'S NN N o max. odchvtki wmiardw dfuaos¢ (+) omm v~
N § § § @ max. odchviki wmiaréw dfuaosé (-) 2mm v~

N . o .
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia s N N o Od‘:h"’k{ Wy miarow szer okosg (+) 4mm v
) ) o) max. odchvtki wvmiaréw szerokosc (-) omm v~

N ) N . o Py
Pustak A3 CY o N max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 0mm v~
(id: 132) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (-) 1mm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. 'S NOONN o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) 0mm v~
& § § § & max. odchviki wwmiaréw dfuaosc (-) 4mm v~
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia N N N ke OdCh"'k{ Waigiow SzeL Okosf (+) omm v~
E ‘E: E max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 4mm v~
Pustak A3 (N a - max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 0omm v~
(id: 133 ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (-) 2mm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. 'S NN N o max. odchvtki wmiardw dfuaos¢ (+) I1mm v~
3 § E § & max. odchviki wwmiaréw dfuaosc (-) omm v~

N . P e
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia s N N o OdCh"'k{ Wy miarow szer Dkosf (+) 2mm v
,{“: E E max. odchvtki wvmiaréw szerokosc¢ (-) 4mm v~
Pustak Ad b 4 @ Qo max. odchvitki wvmiaréw wvsokosé (+) 0omm v~
(id: 134 ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 2mm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. © NN N o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) omm v~
& § § § & max. odchvtki wvmiardéw dtuaosé (-) omm v~

: N . o o
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S U max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) omm v~
= B = max. odchvtki wvmiaréw szerokosé (-) 2mm v

N N N . o >
Pustak A5 o o N max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (+) omm v~
(id: 135) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 2mm v
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. [0 N ) ) o Mmax. odchvtki wwmiardéw dtuaosc (+) 1mm v~
S S S S & max. odchvtki wvmiaréw dtuaosé (-) omm v~
sliwosé 7 7 i I e Y e ~ max. odchvtki wwmiaréw szerokos¢ (+) 2mm v~

Mozliwos¢ oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia = [= [= . i A ”
"Z: : E max. odchvtki wwvmiaréw szerokos¢ (-) 0omm v~
&) ) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokos¢ (+) omm v~
max. odchvtki wvmiaréw wvsokosé (-) 1mm v
& ‘ Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. « NN N o max.odchviki wvmiarow dfuaosc (+) Imm v~
' ® 8 R B g mox odchviki wwmiardw diuaosé -) omm v

: : : N . o ,,
y Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) omm v~
E E ”.: '.\“) max. odchvtki wwmiaréw szerokosé (-) 2mm v~
Daszek DM pfaski b4 N ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) omm v~
(id: 148) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 2mm v
. ‘ Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. © NN N o max. odchvtki wwmiardw dfuaosc (+) omm v~
. & § § § & max. odchvtki wvmiardéw dtuaosé (-) omm v~

: N . o ,,
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S U N max. odchvtki wvmiar6w szerokosc (+) omm v~
= = R max. odchvtki wvmiaréw szerokosé (-) 2mm v~

N N N . o >
Daszek gtadki N ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (+) omm v~
(id: 155 ) max. odchvtki wwmiaréw wvsoko$¢ (-) 2mm v~

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 16



Podsumowanie badan dotyczgcych: mata architektura

S Q QL Q =
3 8§ =g g §
rodzaj badania: zakres badari i dokument odniesienia: ] ; 2 S 13 spetnienie warunkéw:
¥ 8 =
= s =
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. o N N N o Mmax. odchvtki wvmiaréw dtuaosé (+) 1mm v~
ke § § § & max. odchviki wwmiaréw dfuaosc (-) omm v~
N . - oA
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia s N N o OdCh"’k{ N arowszer Dkosf (+) 1mm v
) ) o) max. odchvtki wvmiaréw szerokosc (-) omm v~
N N N . - >
Pustak gtadki [ [ [ max. odchvtki wwmiaréw wvsokosé (+) 1mm v~
(id: 157 ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (-) omm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. o ) N N o max. odchvtki wvmiaréw dtuaosc (+) 1mm v~
S § § § & max. odchviki wwmiaréw dfuaosc (-) omm v~
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia N N N ke OdChV'k{ LMol el CHAE Okosf (+) omm v~
E ‘E: E max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) omm v~
N ) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (+) 0omm v~
max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (-) 2mm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. o N N} N o Mmax. odchvtki wvmiaréw dtuaosé (+) 2mm v~
N § E § @ max. odchviki wmiaréw dfuaosé (-) 3mm v
N . - A
Mo:liwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia s N N o OdCh"'k{ W growszer Dkosf (+) 2mm v
,{“: E E max. odchvtki wvmiaréw szerokosc¢ (-) 1mm v~
Palisada tupana 20 W [} [ [ max. odchvtki wwmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v~
(id: 113) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (-) 2mm v~
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. =) N ) N o Mmax. odchvtki wwmiaréw dfuaosc (+) omm v~
& § § § & max. odchvtki wvmiardéw dtuaosé (-) 1mm v~
: N . o ‘e
Mozliwos¢é oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia N O max. odchvtki wumiarow szerokosc (+) omm v~
:I: ”.: '.\“) max. odchvtki wvmiaréw szerokos¢ (-) 1mm v
=) ) ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokos¢ (+) omm v~
max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 0omm v~
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. N N N N o Mmax. odchvtki wwmiaréw dfuaos¢ (+) 3mm v~
© § § § & max. odchvtki wvmiaréw dtuaosé (-) 2mm v~
Mozliwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S SN max. odchviki wvmiardw szerokosc (+) 2mm v~
[ (5 5 max. odchvtki wwvmiaréw szerokos¢ (-) 3mm v~
N N N ] o o
Daszek DD ptaski ) ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 3mm v~
(id: 151 ) max. odchvtki wwmiaréw wvsokosc (-) 3mm v
Ocena ksztattu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjq wyrobu. N N N N o max. odchvtki wvmiaréw dtuaosc (+) omm v~
S8 S R g mox odchvikiwvmiaréw dhuaosc (-) 2mm v
: : : N . o ‘e
Mozliwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S LS max. odchviki wvmiarow szerokosc (+) omm v~
= B (5 max. odchvtki wvmiaréw szerokosé (-) 2mm v~
N N N . o L
Plytka elewacyjna tu] N ) ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (+) 2mm v~
(id: 153 ) max. odchvtki wvmiaréw wvsokos¢ (-) 0omm v~
Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 prébce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. N N N N o Mmax. odchvtki wwmiaréw dfuaos¢ (+) omm v~
& § § § & max. odchvtki wvmiardéw dtuaosé (-) 2mm v~
: N . o ‘e
Mozliwosé oznaczenia: spetniono wymagania dokumentu odniesienia S LS max. odchviki wvmiarow szerokosc f+) omm v~
= = R max. odchvtki wvmiaréw szerokosé (-) 1mm v~
N N N . o L
Pustak gtadki a L S max. odchvtki wvmiaréw wvsokosc (+) omm v~
(id: 166 ) max. odchvtki wwmiaréw wvsoko$¢ (-) 2mm v~

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 17



Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/65 dotyczqcego: mata architektura, nasigkliwos¢ data prod:

mata architektura: Palisada tupana 20 (id:17)

dokument odniesienia: Badanie nasigkliwosci. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

mokrej suchej

.,'\ l uwagi / opis ciezar probki  ciezar probki  nasigkliwos¢
o

1 25069 2401¢g 4,37 pr
2 2324¢9 2228¢g 4,30 pr
3 2423g 23309 4,00 pr

S um y: Srednia nasigkliwosé¢ 4,13 pr max. nasigkliwos¢ 4,30 pr
srednia nasigkliwos¢ dok 6,00 pr max. nasigkliwosc dok odn. 7,00 pr
odn.

spetniono spetniono

data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jache¢

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

2020-11-26

2020-11-26

2021-02-16

2021-03-02
> 28 dni
3 szt

(] (]
}l
0

preykdadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.

Strona 18
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Do tej samej rodziny powierzchni nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv. arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqta fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
Ceata OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary. arafitowv, brazowv, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowv, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: q
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD dwuspadowy  (id: 145) format: 490x230x60 kolor: szary, arafitowy, brazowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, arafitowy, brgzowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: qtadka 01
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 113) format: 200x110x770 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna _(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, Z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: gtadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

69) format:
70) format:
71) format:
72) format:
68) format:
22) format:
21) format:
20) format:
120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

110x100x300
110x100x400
110x100x570
110x100x780
110x100x200
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.
117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.

110x100x780
110x100x580
110x200x580
110x200x200
110x200x300
110x200x400

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
77) format:
25) format:
27) format:
28) format:

110x200x780
110x200x200
110x200x400
110x200x580

(id: 29) format: 110x200x780
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pivtka elewacvina tupana
Ptytka elewacyina tupana
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 _powierzchnia: atadka 01

(id: 153) format: 270x80x26 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

atadka
atfadka

: atadka
: atadka
116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
24) format:
23) format:
76) format:
73) format:
74) format:
75) format:
121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

atfadka

atfadka
atadka
atfadka
atadka

atfadka

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Pustak A6
Pustak A6
Pustak A6
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B6
Pustak B6
Pustak B6

(id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

(id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, Zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 89) format: 260x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:
(id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 92) format: 390x260x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

gtadka 01

atadka 01

Pustak atadki  (id: 166) format: 540x390x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/66 dotyczqcego: mata architektura, nasigkliwos¢ data prod:

mata architektura: Palisada tupana 20 (id:65)

dokument odniesienia: Badanie nasigkliwosci. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

.,'\ uwagi / opis ciezar probki  ciezar probki  nasigkliwos¢
S ‘ mokrej suchej
o

1 2492¢q 23%g 4,03 pr
2 2461g 23609 4,30 pr
3 25229 2401g 5,02 pr

S um y: Srednia nasiqkliwos¢ 4,45 pr max. nasigkliwos¢ 5,02 pr
srednia nasigkliwos¢ dok 7,00 pr max. nasigkliwos¢ dok odn. 7,00 pr
odn.

spetniono spetniono

data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jache¢

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

v

20201126 §
2020-11-26 S
2021-02-16  §
20210302 &
>28dni

3 szt §_

(] (]
}l
0

preykdadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Do tej samej rodziny powierzchni nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv. arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqta fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
Ceata OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary. arafitowv, brazowv, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowv, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: q
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD dwuspadowy  (id: 145) format: 490x230x60 kolor: szary, arafitowy, brazowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, arafitowy, brgzowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: qtadka 01
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 113) format: 200x110x770 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna _(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, Z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: gtadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

69) format:
70) format:
71) format:
72) format:
68) format:
22) format:
21) format:
20) format:
120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

110x100x300
110x100x400
110x100x570
110x100x780
110x100x200
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.
117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.

110x100x780
110x100x580
110x200x580
110x200x200
110x200x300
110x200x400

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
77) format:
25) format:
27) format:
28) format:

110x200x780
110x200x200
110x200x400
110x200x580

(id: 29) format: 110x200x780
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pivtka elewacvina tupana
Ptytka elewacyina tupana
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 _powierzchnia: atadka 01

(id: 153) format: 270x80x26 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

atadka
atfadka

: atadka
: atadka
116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
24) format:
23) format:
76) format:
73) format:
74) format:
75) format:
121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

atfadka

atfadka
atadka
atfadka
atadka

atfadka

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Pustak A6
Pustak A6
Pustak A6
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B6
Pustak B6
Pustak B6

(id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

(id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, Zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 89) format: 260x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:
(id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 92) format: 390x260x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

gtadka 01

atadka 01

Pustak atadki  (id: 166) format: 540x390x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/67 dotyczqcego: mata architektura, nasigkliwos¢ data prod:

mata architektura: Palisada tupana 20 (id:113)

dokument odniesienia: Badanie nasigkliwosci. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

mokrej suchej

.,'\ l uwagi / opis ciezar probki  ciezar probki  nasigkliwos¢
o

1 23679 2275¢g 4,05 pr
2 23379 2231¢g 4,76 pr
3 2380¢g 2273g 4,70 pr

S um y: Srednia nasigkliwosé¢ 4,50 pr max. nasigkliwos¢ 4,76 pr
srednia nasigkliwos¢ dok 6,00 pr max. nasigkliwosc dok odn. 7,00 pr
odn.

spetniono spetniono

data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jache¢

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

2020-11-26

2020-11-26

2021-02-16

2021-03-02
> 28 dni
3 szt

(] (]
}l
0

preykdadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Do tej samej rodziny powierzchni nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv. arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqta fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
Ceata OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary. arafitowv, brazowv, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowv, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: q
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD dwuspadowy  (id: 145) format: 490x230x60 kolor: szary, arafitowy, brazowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, arafitowy, brgzowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: qtadka 01
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 113) format: 200x110x770 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna _(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, Z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: gtadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

69) format:
70) format:
71) format:
72) format:
68) format:
22) format:
21) format:
20) format:
120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

110x100x300
110x100x400
110x100x570
110x100x780
110x100x200
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.
117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.

110x100x780
110x100x580
110x200x580
110x200x200
110x200x300
110x200x400

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
77) format:
25) format:
27) format:
28) format:

110x200x780
110x200x200
110x200x400
110x200x580

(id: 29) format: 110x200x780
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pivtka elewacvina tupana
Ptytka elewacyina tupana
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 _powierzchnia: atadka 01

(id: 153) format: 270x80x26 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

atadka
atfadka

: atadka
: atadka
116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
24) format:
23) format:
76) format:
73) format:
74) format:
75) format:
121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

atfadka

atfadka
atadka
atfadka
atadka

atfadka

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Pustak A6
Pustak A6
Pustak A6
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B6
Pustak B6
Pustak B6

(id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

(id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, Zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 89) format: 260x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:
(id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 92) format: 390x260x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

gtadka 01

atadka 01

Pustak atadki  (id: 166) format: 540x390x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.

Strona 29



Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/68 dotyczqcego: mata architektura, nasigkliwos¢ data prod:

mata architektura: Daszek DD dwuspadowy  (id:145)

dokument odniesienia: Badanie nasigkliwosci. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

.,'\ uwagi / opis ciezar probki  ciezar probki  nasigkliwos¢
a ‘ mokrej suchej
o

data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

=}

Q

2020-11-26 R
=

2020-11-26 g
2020-11-26 &
2020-12-08 &
>28dni &

3 szt §

. =~
[m] 43 [m] s
; &

} .
0

preykdadowe badanie

—
1 3555¢9 33569 5,93 pr
2 34299 3234¢g 6,03 pr
3 39779 37509 6,05 pr
S um y: Srednia nasigkliwosé¢ 6,00 pr max. nasigkliwos¢ 6,05 pr
srednia nasigkliwos¢ dok 7,00 pr max. nasigkliwos¢ dok odn. 7,00 pr
odn.
badania wykonat: Jacek Jache¢
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 30



Do tej samej rodziny powierzchni nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv. arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqta fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
Ceata OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary. arafitowv, brazowv, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowv, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: q
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD dwuspadowy  (id: 145) format: 490x230x60 kolor: szary, arafitowy, brazowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, arafitowy, brgzowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: qtadka 01
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 113) format: 200x110x770 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna _(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, Z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: gtadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

69) format:
70) format:
71) format:
72) format:
68) format:
22) format:
21) format:
20) format:
120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

110x100x300
110x100x400
110x100x570
110x100x780
110x100x200
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.
117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.

110x100x780
110x100x580
110x200x580
110x200x200
110x200x300
110x200x400

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
77) format:
25) format:
27) format:
28) format:

110x200x780
110x200x200
110x200x400
110x200x580

(id: 29) format: 110x200x780
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pivtka elewacvina tupana
Ptytka elewacyina tupana
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 _powierzchnia: atadka 01

(id: 153) format: 270x80x26 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

atadka
atfadka

: atadka
: atadka
116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
24) format:
23) format:
76) format:
73) format:
74) format:
75) format:
121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

atfadka

atfadka
atadka
atfadka
atadka

atfadka

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Pustak A6
Pustak A6
Pustak A6
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B6
Pustak B6
Pustak B6

(id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

(id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, Zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 89) format: 260x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:
(id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 92) format: 390x260x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

gtadka 01

atadka 01

Pustak atadki  (id: 166) format: 540x390x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/69 dotyczqcego: mata architektura, nasigkliwos¢ data prod:

mata architektura: Daszek DD ptaski (id:149)

dokument odniesienia: Badanie nasigkliwosci. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

.,'\ uwagi / opis ciezar probki  ciezar probki  nasigkliwos¢
a ‘ mokrej suchej
o

1 3389¢9 3204¢g 5,77 pr
2 3212¢g 30319 5,97 pr
3 3933¢g 37269 5,56 pr

S um y: Srednia nasigkliwosé¢ 5,77 pr max. nasigkliwos¢ 5,97 pr
srednia nasigkliwos¢ dok 7,00 pr max. nasigkliwos¢ dok odn. 7,00 pr
odn.

spetniono spetniono

data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jache¢

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

o

Q

2020-11-26 R

=

2020-11-26 g
2020-11-26 %
2020-12-08 &
>28dni F

3 szt '5

} []
przykiadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.

Strona 34



Do tej samej rodziny powierzchni nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv. arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqta fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
Ceata OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary. arafitowv, brazowv, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowv, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: q
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD dwuspadowy  (id: 145) format: 490x230x60 kolor: szary, arafitowy, brazowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, arafitowy, brgzowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: qtadka 01
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 113) format: 200x110x770 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna _(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, Z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: gtadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

69) format:
70) format:
71) format:
72) format:
68) format:
22) format:
21) format:
20) format:
120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

110x100x300
110x100x400
110x100x570
110x100x780
110x100x200
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.
117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.

110x100x780
110x100x580
110x200x580
110x200x200
110x200x300
110x200x400

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
77) format:
25) format:
27) format:
28) format:

110x200x780
110x200x200
110x200x400
110x200x580

(id: 29) format: 110x200x780
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pivtka elewacvina tupana
Ptytka elewacyina tupana
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 _powierzchnia: atadka 01

(id: 153) format: 270x80x26 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

atadka
atfadka

: atadka
: atadka
116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
24) format:
23) format:
76) format:
73) format:
74) format:
75) format:
121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

atfadka

atfadka
atadka
atfadka
atadka

atfadka

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Pustak A6
Pustak A6
Pustak A6
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B6
Pustak B6
Pustak B6

(id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

(id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, Zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 89) format: 260x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:
(id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 92) format: 390x260x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

gtadka 01

atadka 01

Pustak atadki  (id: 166) format: 540x390x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/70 dotyczqcego: mata architektura, nasigkliwos¢ data prod:

mata architektura: Daszek DD ptaski (id:151)

dokument odniesienia: Badanie nasigkliwosci. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

.,'\ uwagi / opis ciezar probki  ciezar probki  nasigkliwos¢
a ‘ mokrej suchej
o

1 2278¢g 2152¢g 5,86 pr
2 2871g 2727g 5,28 pr
3 27449 26149 4,97 pr
S um y: Srednia nasigkliwosé¢ 5,37 pr max. nasigkliwos¢ 5,86 pr
srednia nasigkliwos¢ dok 7,00 pr max. nasigkliwos¢ dok odn. 7,00 pr
odn.

spetniono spetniono

data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jache¢

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

o
Q
2020-11-26 R
=
2020-11-26 g
2020-11-26 %
2020-12-08 &
>28dni F
3 szt &
2
} []
praykiadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.

Strona 38



Do tej samej rodziny powierzchni nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv. arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqta fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
Ceata OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary. arafitowv, brazowv, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowv, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: q
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD dwuspadowy  (id: 145) format: 490x230x60 kolor: szary, arafitowy, brazowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, arafitowy, brgzowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: qtadka 01
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 113) format: 200x110x770 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna _(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, Z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: gtadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

69) format:
70) format:
71) format:
72) format:
68) format:
22) format:
21) format:
20) format:
120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

110x100x300
110x100x400
110x100x570
110x100x780
110x100x200
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.
117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.

110x100x780
110x100x580
110x200x580
110x200x200
110x200x300
110x200x400

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
77) format:
25) format:
27) format:
28) format:

110x200x780
110x200x200
110x200x400
110x200x580

(id: 29) format: 110x200x780
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pivtka elewacvina tupana
Ptytka elewacyina tupana
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 _powierzchnia: atadka 01

(id: 153) format: 270x80x26 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

atadka
atfadka

: atadka
: atadka
116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
24) format:
23) format:
76) format:
73) format:
74) format:
75) format:
121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

atfadka

atfadka
atadka
atfadka
atadka

atfadka

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Pustak A6
Pustak A6
Pustak A6
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B6
Pustak B6
Pustak B6

(id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

(id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, Zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 89) format: 260x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:
(id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 92) format: 390x260x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

gtadka 01

atadka 01

Pustak atadki  (id: 166) format: 540x390x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/71 dotyczqcego: mata architektura, nasigkliwos¢ data prod:

mata architektura: Ptytka elewacyjna tupana (id:153)

dokument odniesienia: Badanie nasigkliwosci. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

.,'\ uwagi / opis ciezar probki  ciezar probki  nasigkliwos¢
a ‘ mokrej suchej
o

data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

g

2020-11-26 ¥
2020-11-26 %
2020-11-26  §
2020-12-08 5
>28dni &

3 szt 3

(]2 (] -
g

} .
0

preykdadowe badanie

—
1 3123¢g 29769 4,94 pr
2 3335¢g 3169¢g 5,24 pr
3 3245¢9 3081g 532 pr
S um y: Srednia nasigkliwosé¢ 5,17 pr max. nasigkliwos¢ 5,32 pr
srednia nasigkliwos¢ dok 7,00 pr max. nasigkliwos¢ dok odn. 7,00 pr
odn.
badania wykonat: Jacek Jache¢
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 42



Do tej samej rodziny powierzchni nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv. arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqta fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
Ceata OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary. arafitowv, brazowv, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowv, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: q
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD dwuspadowy  (id: 145) format: 490x230x60 kolor: szary, arafitowy, brazowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, arafitowy, brgzowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: qtadka 01
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 113) format: 200x110x770 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna _(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, Z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: gtadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

69) format:
70) format:
71) format:
72) format:
68) format:
22) format:
21) format:
20) format:
120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

110x100x300
110x100x400
110x100x570
110x100x780
110x100x200
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.
117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.

110x100x780
110x100x580
110x200x580
110x200x200
110x200x300
110x200x400

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
77) format:
25) format:
27) format:
28) format:

110x200x780
110x200x200
110x200x400
110x200x580

(id: 29) format: 110x200x780
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pivtka elewacvina tupana
Ptytka elewacyina tupana
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 _powierzchnia: atadka 01

(id: 153) format: 270x80x26 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

atadka
atfadka

: atadka
: atadka
116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
24) format:
23) format:
76) format:
73) format:
74) format:
75) format:
121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

atfadka

atfadka
atadka
atfadka
atadka

atfadka

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Pustak A6
Pustak A6
Pustak A6
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B6
Pustak B6
Pustak B6

(id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

(id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, Zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 89) format: 260x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:
(id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 92) format: 390x260x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

gtadka 01

atadka 01

Pustak atadki  (id: 166) format: 540x390x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/72 dotyczqcego: mata architektura, nasigkliwos¢ data prod:

mata architektura: Ptytka elewacyjna tupana (id:154)

dokument odniesienia: Badanie nasigkliwosci. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

.,'\ uwagi / opis ciezar probki  ciezar probki  nasigkliwos¢
a ‘ mokrej suchej
o

data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

g

2020-11-26 ¥
2020-11-26 %
2020-11-26  §
2020-12-08 5
>28dni &

3 szt 3

O =101 5
! 3

} .
0

preykdadowe badanie

—
1 2678¢g 25449 5,27 pr
2 3123¢g 2970¢g 5,15 pr
3 3455¢9 3291¢g 4,98 pr
S um y: Srednia nasigkliwosé¢ 5,13 pr max. nasigkliwos¢ 5,27 pr
srednia nasigkliwos¢ dok 7,00 pr max. nasigkliwos¢ dok odn. 7,00 pr
odn.
badania wykonat: Jacek Jache¢
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 46



Do tej samej rodziny powierzchni nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv. arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqta fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
Ceata OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary. arafitowv, brazowv, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowv, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: q
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD dwuspadowy  (id: 145) format: 490x230x60 kolor: szary, arafitowy, brazowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, arafitowy, brgzowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: qtadka 01
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 113) format: 200x110x770 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna _(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, Z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: gtadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

69) format:
70) format:
71) format:
72) format:
68) format:
22) format:
21) format:
20) format:
120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

110x100x300
110x100x400
110x100x570
110x100x780
110x100x200
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.
117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.

110x100x780
110x100x580
110x200x580
110x200x200
110x200x300
110x200x400

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
77) format:
25) format:
27) format:
28) format:

110x200x780
110x200x200
110x200x400
110x200x580

(id: 29) format: 110x200x780
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pivtka elewacvina tupana
Ptytka elewacyina tupana
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 _powierzchnia: atadka 01

(id: 153) format: 270x80x26 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

atadka
atfadka

: atadka
: atadka
116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
24) format:
23) format:
76) format:
73) format:
74) format:
75) format:
121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

atfadka

atfadka
atadka
atfadka
atadka

atfadka

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Pustak A6
Pustak A6
Pustak A6
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B6
Pustak B6
Pustak B6

(id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

(id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, Zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 89) format: 260x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:
(id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 92) format: 390x260x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

gtadka 01

atadka 01

Pustak atadki  (id: 166) format: 540x390x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/73 dotyczqcego: mata architektura, nasigkliwos¢ data prod:

mata architektura: Pustak gtadki (id:158)

dokument odniesienia: Badanie nasigkliwosci. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

.,'\ uwagi / opis ciezar probki  ciezar probki  nasigkliwos¢
S ‘ mokrej suchej
o

1 3478¢q 3312¢g 5,01 pr
2 2989¢g 2835¢g 5,43 pr
3 3245¢9 3087¢g 5,12 pr

S um y: Srednia nasigkliwosé¢ 5,19 pr max. nasigkliwos¢ 5,43 pr
srednia nasigkliwos¢ dok 7,00 pr max. nasigkliwos¢ dok odn. 7,00 pr
odn.

spetniono spetniono

data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jache¢

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

°
<
2020-11-26 ‘é;
2020-11-26 'S
2020-11-26 £
2020-12-08 3
>28dni B
ni §

3 szt

} []
przykiadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Do tej samej rodziny powierzchni nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv. arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqta fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
Ceata OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary. arafitowv, brazowv, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowv, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: q
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD dwuspadowy  (id: 145) format: 490x230x60 kolor: szary, arafitowy, brazowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, arafitowy, brgzowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: qtadka 01
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 113) format: 200x110x770 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna _(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, Z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: gtadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

69) format:
70) format:
71) format:
72) format:
68) format:
22) format:
21) format:
20) format:
120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

110x100x300
110x100x400
110x100x570
110x100x780
110x100x200
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.
117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.

110x100x780
110x100x580
110x200x580
110x200x200
110x200x300
110x200x400

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
77) format:
25) format:
27) format:
28) format:

110x200x780
110x200x200
110x200x400
110x200x580

(id: 29) format: 110x200x780
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pivtka elewacvina tupana
Ptytka elewacyina tupana
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 _powierzchnia: atadka 01

(id: 153) format: 270x80x26 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

atadka
atfadka

: atadka
: atadka
116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
24) format:
23) format:
76) format:
73) format:
74) format:
75) format:
121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

atfadka

atfadka
atadka
atfadka
atadka

atfadka

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Pustak A6
Pustak A6
Pustak A6
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B6
Pustak B6
Pustak B6

(id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

(id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, Zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 89) format: 260x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:
(id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 92) format: 390x260x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

gtadka 01

atadka 01

Pustak atadki  (id: 166) format: 540x390x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/74 dotyczqcego: mata architektura, nasigkliwos¢ data prod:

mata architektura: Pustak gtadki (id:162)

dokument odniesienia: Badanie nasigkliwosci. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

.,'\ uwagi / opis ciezar probki  ciezar probki  nasigkliwos¢
S ‘ mokrej suchej
o

1 2345¢9 2229¢g 5,20 pr
2 2890¢g 27559 4,90 pr
3 3134¢9 2981¢g 5,13 pr

S um y: Srednia nasiqkliwos¢ 5,08 pr max. nasigkliwos¢ 5,20 pr
srednia nasigkliwos¢ dok 7,00 pr max. nasigkliwos¢ dok odn. 7,00 pr
odn.

spetniono spetniono

data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jache¢

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

°
<
2020-11-26 ‘é;
2020-11-26 'S
2020-11-26 £
2020-12-08 3
>28dni R
ni g

3 szt

} []
przykiadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Do tej samej rodziny powierzchni nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv. arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqta fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
Ceata OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary. arafitowv, brazowv, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowv, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: q
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD dwuspadowy  (id: 145) format: 490x230x60 kolor: szary, arafitowy, brazowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, arafitowy, brgzowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: qtadka 01
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 113) format: 200x110x770 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna _(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, Z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: gtadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

69) format:
70) format:
71) format:
72) format:
68) format:
22) format:
21) format:
20) format:
120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

110x100x300
110x100x400
110x100x570
110x100x780
110x100x200
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.
117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.

110x100x780
110x100x580
110x200x580
110x200x200
110x200x300
110x200x400

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
77) format:
25) format:
27) format:
28) format:

110x200x780
110x200x200
110x200x400
110x200x580

(id: 29) format: 110x200x780
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pivtka elewacvina tupana
Ptytka elewacyina tupana
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 _powierzchnia: atadka 01

(id: 153) format: 270x80x26 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

atadka
atfadka

: atadka
: atadka
116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
24) format:
23) format:
76) format:
73) format:
74) format:
75) format:
121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

atfadka

atfadka
atadka
atfadka
atadka

atfadka

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Pustak A6
Pustak A6
Pustak A6
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B6
Pustak B6
Pustak B6

(id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

(id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, Zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 89) format: 260x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:
(id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 92) format: 390x260x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

gtadka 01

atadka 01

Pustak atadki  (id: 166) format: 540x390x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/75 dotyczqcego: mata architektura, nasigkliwos¢ data prod:

mata architektura: Pustak gtadki (id:166)

dokument odniesienia: Badanie nasigkliwosci. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow

.,'\ uwagi / opis ciezar probki  ciezar probki  nasigkliwos¢
S ‘ mokrej suchej
o

1 2598¢g 24709 5,18 pr
2 28799 27509 4,69 pr
3 26989 2567g 5,10 pr

S um y: Srednia nasiqkliwos¢ 4,99 pr max. nasigkliwos¢ 5,18 pr
srednia nasigkliwos¢ dok 7,00 pr max. nasigkliwos¢ dok odn. 7,00 pr
odn.

spetniono spetniono

data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jache¢

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

v
<
2020-11-26 ‘é;
2020-11-26 'S
2020-11-26 £
2020-12-08 3
>28dni &
S

3 szt

} []
przykiadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.

Strona 58



Do tej samej rodziny powierzchni nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv. arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqta fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata oarodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
Ceata OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary. arafitowv, brazowv, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceqfa OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Ceqta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Ceata OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowv, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: q
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD dwuspadowy  (id: 145) format: 490x230x60 kolor: szary, arafitowy, brazowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, arafitowy, brgzowy powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20  (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: qtadka 01
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 113) format: 200x110x770 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada fupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada fupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna _(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, Z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: gtadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

Palisada oarodowa 5

Palisada ogrodowa 5

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

69) format:
70) format:
71) format:
72) format:
68) format:
22) format:
21) format:
20) format:
120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

110x100x300
110x100x400
110x100x570
110x100x780
110x100x200
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.
117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia.

110x100x780
110x100x580
110x200x580
110x200x200
110x200x300
110x200x400

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
77) format:
25) format:
27) format:
28) format:

110x200x780
110x200x200
110x200x400
110x200x580

(id: 29) format: 110x200x780
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pivtka elewacvina tupana
Ptytka elewacyina tupana
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 _powierzchnia: atadka 01

(id: 153) format: 270x80x26 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

atadka
atfadka

: atadka
: atadka
116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
24) format:
23) format:
76) format:
73) format:
74) format:
75) format:
121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:
123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia:

atfadka

atfadka
atadka
atfadka
atadka

atfadka

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.

Strona 60



Pustak A6
Pustak A6
Pustak A6
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B1
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B2
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B3
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B4
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B5
Pustak B6
Pustak B6
Pustak B6

(id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

(id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, Zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 89) format: 260x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:
(id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 92) format: 390x260x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01

(id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

(id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
(id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

atadka 01

gtadka 01

atadka 01

Pustak atadki  (id: 166) format: 540x390x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak afadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegdly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/65 dotyczqcego: mata architektura, sciskanie
mata architektura: Palisada tupana 20 (id:17)

dokument odniesienia: Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie PN-EN 13198: Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

-
| ]
S Q [ b} @ v [’
- g 5 S N S 2§ &3
. S 9 3 3 g E E
= S = = & St S N
- N o o S S @ S S
Py b 2 2 g ® g ~ 3
] > ' 3 S 3
e ] ) Q 2
2 =
3 Q
Q
1 103mm 101 mm 99 mm 10403 mm2 558 200 N 53,7 MPa
2 101 mm 99mm 100 mm 9999 mm2 528 600 N 52,9 MPa
3 101 mm 102 mm 98 mm 10302 mm2 627 400 N 60,9 MPa
4 100 mm 100 mm 99 mm 10000 mm2 568 300 N 56,8 MPa
5 101mm 101mm 101 mm 10201 mm2 534200 N 52,4 MPa
6 102mm 101 mm 99 mm 10302 mm2 589 600 N 57,2 MPa
S u my,' Srednia wytrzymatosé 55,6 MPa min. wytrzymatos¢ na sciskanie 52,4 MPa

charakterystyczna na sciskanie

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

E E data rozpoczecia badan:
; data zak badan:

::.
E' wiek probek:
praykiadowe badanie ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jacheé

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

v

2020-11-26 &
2020-11-26 S
20210222 3§
2021-02-22 &
>28dni

6 szt E

S

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Do tej samej rodziny wytrzymatosci nalezg takze:

Ceata tupana C12  (id: 1) format: 200x600x110 kolor: szarv, arafitowy, brazowv, multikolor 1 wvtrzvmatosc: receptura 01

Ceata tupana C3  (id: 2) format: 100x300x110 kolor: szarv, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wvtrzvmatosc: receptura 01

Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01
Ceata oarodowa ukosna  (id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Ceata OLD2  (id: 6) format: 100x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01

Ceqta OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosé: receptura 01

Ceata OLD4  (id: 8) format: 150x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosé: receptura 01

Ceata OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01

Ceqgta OLD6  (id: 10) format: 200x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01

Palisada tupana 20 (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada tupana 20  (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzvmatosc: receptura 01
Palisada fupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada tupana 20  (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzvmatosc: receptura 01
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szarv, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01
Palisada ogrodowa 10  (id: 24) format: 110x100x780 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada ogrodowa 10  (id: 20) format: 110x100x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada oarodowa 10 (id: 21) format: 110x100x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada ogrodowa 10  (id: 22) format: 110x100x400 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada oarodowa 10  (id: 23) format: 110x100x580 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada ogrodowa 20  (id: 25) format: 110x200x200 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada oarodowa 20  (id: 27) format: 110x200x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada oarodowa 20 (id: 28) format: 110x200x580 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada ogrodowa 20  (id: 29) format: 110x200x780 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada oarodowa 20  (id: 26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada ogrodowa 5  (id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada oarodowa 5  (id: 31) format: 110x50x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Palisada ogrodowa 5  (id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01
Pustak A1 (id: 33) format: 260x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosé: receptura 01

Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01

Pustak A2 (id: 35) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosé: receptura 01

Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01

Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01

Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01

Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01

Pustak A6 (id: 40) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 wytrzymatosé: receptura 01

Pustak B1  (id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01

Pustak B1  (id: 42) format: 220x130x80 kolor: grafitowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01

Pustak B2 (id: 43) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01

Pustak B3 (id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01

Pustak B3 (id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01

Pustak B4 (id: 46) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01

Pustak B5  (id: 47) format: 390x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 wytrzymatosc: receptura 01

Pustak B6  (id: 48) format: 390x390x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 01

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/66 dotyczqcego: mata architektura, sciskanie
mata architektura: Palisada tupana 20 _(id:65)

dokument odniesienia: Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie PN-EN 13198: Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
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1 98mm  102mm 100 mm 9996 mm2 387400 N 38,8 MPa
2 102mm 101 mm 99 mm 10302 mm2 540 000 N 52,4 MPa
3 102mm 101 mm 98 mm 10302 mm2 546 900 N 53,1 MPa
4 101mm 100 mm 99 mm 10100mm2 498 500 N 49,4 MPa
5 99mm 101mm 100 mm 9999 mm2 512 300N 51,2 MPa
6 101mm 102mm 101 mm 10302 mm2 475200 N 46,1 MPa
S u my,' Srednia wytrzymatos¢ 48,5 MPa min. wytrzymatosc na sciskanie 38,8 MPa

charakterystyczna na sciskanie

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

E E data rozpoczecia badan:

= data zak badan:
E' wiek probek:
praykiadowe badanie ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jacheé

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

v

2020-11-26 &
2020-11-26 S
20210222 3§
2021-02-22 &
>28dni

6 szt EE-_

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Do tej samej rodziny wytrzymatosci nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatosc: receptura 02
Ceata fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzvmatosc: receptura 02

Cegta ogrodowa ukosna
Ceata oarodowa ukosna
Ceqta ogrodowa ukosna

(id: 51) format: 150x100x110
(id: 52) format: 160x150x110
(id: 53) format: 150x200x110

kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatosc: receptura 02
kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzvmatosc: receptura 02
kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatosc: receptura 02
Ceata OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatosc¢:
Ceqta OLD3  (id: 55) format: 100x300x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatos¢
Ceqta OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatosc:
Ceata OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatos¢:
Ceqgta OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatosc:
Daszek ceata oarodowa OLD
Daszek ceata ogrodowa OLD

receptura 02
: receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02
(id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatos¢: receptura 02
(id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatos¢: receptura 02

Palisada fupana 20 (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatosc: receptura 02
Palisada tupana 20 (id: 63) format: 200x110x400 kolor: biaty, z6tty. multikolor 6, multikolor 8 wytrzvmatos¢: receptura 02
Palisada fupana 20 (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatos¢: receptura 02
Palisada tupana 20 (id: 61) format: 200x110x200 kolor: biaty, z6tty. multikolor 6, multikolor 8 wytrzvmatos¢: receptura 02
66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatos¢: receptura 02
67) format: 110x100x400 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatosé: receptura 02

Palisada narozna  (id:
Palisada narozna  (id:
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada oarodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 5
Palisada oarodowa 5
Palisada ogrodowa 5

Pustak A1 (id: 81) format:
Pustak A1 (id: 82) format:
Pustak A2 (id: 83) format:
Pustak A3 (id: 84) format:
Pustak A3 (id: 85) format:
Pustak A4 (id: 86) format:
Pustak A5 (id: 87) format:
Pustak A6 (id: 88) format:
Pustak B1  (id: 89) format:
Pustak B1  (id: 90) format:
Pustak B2  (id: 91) format:
Pustak B3 (id: 92) format:
Pustak B3 (id: 93) format:
Pustak B4 (id: 94) format:
Pustak B5  (id: 95) format:

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

72) format:
68) format:
69) format:
70) format:
71) format:
73) format:
75) format:
76) format:
77) format:
74) format:

260x220x80
220x130x80
390x220x80
390x260x80
390x130x80
390x390x80
390x220x80

Pustak B6  (id: 96) format: 390x390x80

110x100x780 kolor: biaty,
110x100x200 kolor: biaty,
110x100x300 kolor: biaty,
110x100x400 kolor: biaty,
110x100x570 kolor: biaty,
110x200x200 kolor: biaty,
110x200x400 kolor: biaty,
110x200x580 kolor: biaty,
110x200x780 kolor: biaty,
110x200x300 kolor: biaty,

kolor: biaty, multikolor 6
kolor: biaty, multikolor 6
kolor: biaty, multikolor 6
kolor: biaty, multikolor 6
kolor: biaty, multikolor 6
kolor: biaty, multikolor 6
kolor: biaty, multikolor 6
kolor: biaty, multikolor 6

26tty,
Z6tty,
Z6tty,
Z6tty,
Z6fty,
Z6tty,
20tty,
z6fty,
Z6tty,
z6fty,

multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8

wytrzvmatosc: receptura 02
wytrzymatosc: receptura 02
wytrzvmatosc: receptura 02
wytrzymatosc: receptura 02
wytrzymatosc: receptura 02
wytrzymatosc: receptura 02
wytrzymatosc: receptura 02
wytrzymatosc: receptura 02

wytrzymatosc
wytrzymatosc:
wytrzymatosc:
wytrzymatosc:
wytrzymatosc:
wytrzymatosc:
wytrzymatosc:
wytrzymatosc:

wytrzymatos¢:
wytrzymatosc:
wytrzymatosc:
wytrzymatosc:
wytrzymatosc:
wytrzymatosc:
wytrzymatosc:
wytrzymatosé:
wytrzymatosc:
wytrzymatosé:
(id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatosc: receptura 02
(id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatos¢: receptura 02
(id: 80) format: 110x50x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8 wytrzymatosc: receptura 02
260x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8
220x130x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8
390x220x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8
390x260x160 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8
390x130x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8
390x390x160 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8
390x220x160 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8
390x390x160 kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8

receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02

: receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02
receptura 02

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegdly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/67 dotyczqcego: mata architektura, sciskanie
mata architektura: Palisada tupana 20 _(id:113)

dokument odniesienia: Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie PN-EN 13198: Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

-
| ]
S Q [ b} @ v [’
- g 5 S N S 2§ &3
. S 9 3 3 g E E
= S = = & St S N
- N o o S S @ S S
Py b 2 2 g ® g ~ 3
] > ' 3 S 3
° 3 g 8 3
2 =
3 Q
Q
1 101 mm 100 mm 99 mm 10100mm2 576 600 N 57,1 MPa
2 100 mm 98 mm 101 mm 9800 mm2 488 700 N 49,9 MPa
3 100 mm 99mm 100 mm 9900 mm2 577000 N 58,3 MPa
4 101 mm  100mm 101 mm 10100 mm2 492 500 N 48,8 MPa
5 100mm 101 mm 99 mm 10100 mm2 551700 N 54,6 MPa
6 101 mm 100 mm 98 mm 10100 mm2 593 600 N 58,8 MPa
S u my,' Srednia wytrzymatosé 54,6 MPa min. wytrzymatos¢ na sciskanie 48,8 MPa

charakterystyczna na sciskanie

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

E E data rozpoczecia badan:

= data zak badan:
E' wiek probek:
praykiadowe badanie ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jacheé

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

v

2020-11-26 &
2020-11-26 S
20210222 3§
2021-02-22 &
>28dni

6 szt E

&

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Do tej samej rodziny wytrzymatosci nalezg takze:

Ceata fupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03
Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: recept
Ceata oqrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: rece
Ceqgta ogrodowa ukosna  (id: 101) format: 160x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: rece
Cegta OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03
Ceqgta OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03
Ceqgta OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03
Ceata OLD5  (id: 105) format: 200x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura 03
Ceqgtfa OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 107) format: 500x500x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: r
Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: r
Palisada fupana 20 (id: 110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzvmatosc: receptura
Palisada fupana 20 (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura
Palisada fupana 20 (id: 112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura
Palisada fupana 20 (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura
Palisada narozna  (id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura O
Palisada narozna  (id: 115) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura 0
Palisada ogrodowa 10  (id: 120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: recept
Palisada ogrodowa 10  (id: 116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: recept
Palisada oarodowa 10 (id: 117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: recept
Palisada ogrodowa 10  (id: 118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: recept
Palisada oarodowa 10 (id: 119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: recept
Palisada ogrodowa 20  (id: 121) format: 110x200x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: recept
Palisada ogrodowa 20  (id: 123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: recept
Palisada oarodowa 20 (id: 124) format: 110x200x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: recept
Palisada ogrodowa 20  (id: 125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: recept
Palisada oarodowa 20  (id: 122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: recept
Palisada ogrodowa 5 (id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptur
Palisada oarodowa 5 (id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptur
Palisada ogrodowa 5 (id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptur
Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura 03
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura 03
Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura 03
Pustak A3 (id: 132) format: 390x260x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura 03
Pustak A3 (id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura 03
Pustak A4 (id: 134) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura 03
Pustak A5 (id: 135) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura 03
Pustak A6 (id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatosc: receptura 03
Pustak B1  (id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03

Pustak B1  (id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03

Pustak B2 (id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03

Pustak B3 (id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03

Pustak B3 (id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03

Pustak B4 (id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03

Pustak B5  (id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 03

Pustak B6  (id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 wytrzymatosé: receptura 03

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegdly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/68 dotyczqcego: mata architektura, sciskanie

mata architektura: Daszek DD dwuspadowy  (id:145)

dokument odniesienia: Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie PN-EN 13198: Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
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1 101 mm 96 mm 97 mm 9696 mm2 556 800 N 57,4 MPa
2 99mm 103mm 103 mm 10197 mm2 521000 N 51,1 MPa
3 102 mm 96 mm 96 mm 9792 mm2 480 600 N 49,1 MPa
4 100mm 106 mm 98 mm 10600 mm2 450800 N 42,5 MPa
5 102 mm 96 mm 96 mm 9792 mm2 460 000 N 47,0 MPa
6 103mm 103mm 103 mm 10609 mm2 470 000 N 44,3 MPa
S u my,' Srednia wytrzymatosé 48,6 MPa min. wytrzymatosé na sciskanie 42,5 MPa

charakterystyczna na sciskanie

Do tej samej rodziny wytrzymatosci nalezg takze:

Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: grafitowy, multicolor 1 wytrzymatosc: receptura 04

Daszek DM dwuspadowy  (id: 147) format: 310x230x50 kolor: szary, qrafitowy, brgzowy wytrzymato$c: receptura 04

Daszek DM ptaski  (id: 148) format: 310x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 wytrzymatos¢: receptura 04

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

E E data rozpoczecia badari:
; data zak badan:

::.
E' wiek probek:
praykiadowe badanie ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jacheé

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

=}

Q

2020-11-26 R
=

2020-11-26 g
2020-11-26 &
2020-11-27 &
i Q
>28dni &
6 szt §
=~

N

]

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/69 dotyczqcego: mata architektura, sciskanie

mata architektura: Daszek DD ptaski (id:149)

dokument odniesienia: Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie PN-EN 13198: Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
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1 100 mm 97 mm 98 mm 9700mm2 558 900 N 57,6 MPa
2 98 mm 100mm 100 mm 9800 mm2 470 500 N 48,0 MPa
3 101 mm 97 mm 97 mm 9797 mm2 578 900 N 59,1 MPa
4 100mm 104 mm 104 mm 10400 mm2 545600 N 52,5 MPa
5 100 mm 96 mm 96 mm 9600 mm2 545 600 N 56,8 MPa
6 100mm 104 mm 99 mm 10400 mm2 490 000 N 47,1 MPa
S u my,' Srednia wytrzymatosé 53,5 MPa min. wytrzymatosé na sciskanie 47,1 MPa

charakterystyczna na sciskanie

Do tej samej rodziny wytrzymatosci nalezg takze:

Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 wytrzymatosc: receptura 05

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

E E data rozpoczecia badan:
; data zak badan:

::.
E' wiek probek:
praykiadowe badanie ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jacheé

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

o

2020-11-26 §
2020-11-26 ’é
2020-11-26 %
2020-11-27 &
> 28 dni g_

6 szt 5

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegdly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/70 dotyczqcego: mata architektura, sciskanie

mata architektura: Daszek DD ptaski (id:151)

dokument odniesienia: Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie PN-EN 13198: Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
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1 102 mm 95mm 96 mm 9690 mm2 490 500 N 50,6 MPa
2 100mm  102mm 101 mm 10200 mm2 480 600 N 47,1 MPa
3 102 mm 95 mm 97 mm 9690 mm2 475 900 N 49,1 MPa
4 104 mm 99 mm 98 mm 10296 mm2 428 900 N 41,7 MPa
5 9%6mm 103mm 101 mm 9888 mm2 498 000 N 50,4 MPa
6 99 mm 97 mm 98 mm 9603 mm2 478 500 N 49,8 MPa
S u my,' Srednia wytrzymatos¢ 48,1 MPa min. wytrzymatos¢ na sciskanie 41,7 MPa

charakterystyczna na sciskanie

Do tej samej rodziny wytrzymatosci nalezg takze:

Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 wytrzymatosc: receptura 06

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

E E data rozpoczecia badan:

= data zak badan:
E' wiek probek:
praykiadowe badanie ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jacheé

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

o

Q

2020-11-26 R
=

2020-11-26 g
2020-11-26 %
2020-11-27 &
> 28 dni g_

6 szt &

8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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2 z o o g %A 9 data prod:
Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/71 dotyczgcego: mata architektura, sciskanie P ) 3
i ) I data pobrania probek: 2020-11-26 ¥
mata architektura: Ptytka elewacyjna tupana _(id:153) data wplywu do laboratorium: 2020-11-26 &
. P g
dokument odniesienia: Okreslenie wytrzymatosci na sciskanie PN-EN 13198: Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. E*EE data rozpoczecia badari: 2020-11-26 s
= ; data zak badari: 2020-11-27  §
E' wiek probek: >28dni  §
praykiadowe badanie ilos$¢ elementow: 6 szt §
- -
. g
- s s R § 3 &% 2 5 z
. ) <Q 3 3 s E * 3 &
<Q [<) = > ® Q = Q q
- ~ & ) S N 3 K = =
o & & Q (] © 3
° N > Q =
& o =) S )
o Q Q &
g 3 —
s 9
Q
1 100 mm 99 mm 98 mm 9900 mm2 430 500 N 43,5 MPa
2 98 mm 102mm 102 mm 9996 mm2 478 900 N 47,9 MPa
3 100 mm 97mm 101 mm 9700 mm2 432 000 N 44,5 MPa
4 98 mm 102mm 102 mm 9996 mm2 445 000 N 44,5 MPa
5 101 mm 95 mm 98 mm 9595 mm2 476 800 N 49,7 MPa
6 99mm 105mm 101 mm 10395 mm2 457 900 N 44,1 MPa
S u my: srednia wytrzymatos¢ 45,7 MPa min. wytrzymatosc na sciskanie 43,5 MPa
charakterystyczna na sciskanie
badania wykonat: Jacek Jacheé
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 71



2 2 5 o g Z-A g data prod:
Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/72 dotyczgcego: mata architektura, sciskanie prod: 3
i ) I data pobrania probek: 2020-11-26 ¥
mata architektura: Ptytka elewacyjna tupana _(id:154) data wplywu do laboratorium: 2020-11-26 &
. P g
dokument odniesienia: Okreslenie wytrzymatosci na sciskanie PN-EN 13198: Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. E*EE data rozpoczecia badari: 2020-11-26 s
= ; data zak badari: 2020-11-27  §
E' wiek probek: >28dni  §
praykiadowe badanie ilos$¢ elementow: 6 szt §
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. g
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1 99 mm 98 mm 99 mm 9702 mm2 456 000 N 47,0 MPa
2 101mm 10I1mm 101 mm 10201 mm2 476 900 N 46,8 MPa
3 102mm 100mm 100 mm 10200 mm2 489 900 N 48,0 MPa
4 102mm 104 mm 104 mm 10 608 mm2 476 100 N 44,9 MPa
5 103 mm 99 mm 99 mm 10197 mm2 456 700 N 44,8 MPa
6 102 mm 98 mm 98 mm 9996 mm2 436 700 N 43,7 MPa
S u my,' Srednia wytrzymatosé 45,9 MPa min. wytrzymatosé na sciskanie 43,7 MPa
charakterystyczna na sciskanie
badania wykonat: Jacek Jacheé
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 72



Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/73 dotyczqcego: mata architektura, sciskanie

mata architektura: Pustak gtadki

(id:158)

dokument odniesienia: Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie PN-EN 13198: Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
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1 102 mm 97 mm 98 mm 9894 mm2 467 700 N 47,3 MPa
2 100mm 104 mm 104 mm 10400 mm2 432 400 N 41,6 MPa
3 103 mm 97 mm 97 mm 9991 mm2 423 500 N 42,4 MPa
4 101mm 101mm 102 mm 10201 mm2 432 600 N 42,4 MPa
5 104 mm 98 mm 98 mm 10192 mm2 456 900 N 44,8 MPa
6 103mm 103mm 103 mm 10609 mm2 436 800 N 41,2 MPa
S u my,' Srednia wytrzymatosé 43,3 MPa min. wytrzymatosé na sciskanie 41,2 MPa

charakterystyczna na sciskanie

Do tej samej rodziny wytrzymatosci nalezg takze:

Daszek afadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 wytrzymatosc: receptura 09
Daszek afadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 wytrzymatosc: receptura 09
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 wytrzymatosé: receptura 09

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

E. E data rozpoczecia badari:
data zak badan:
E' wiek probek:
praykladowe badznie ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jacheé

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

°
<
2020-11-26 ‘é;
2020-11-26 'S
2020-11-26 £
2020-11-27 =
ani [
>28

ni g

6 szt

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/74 dotyczqcego: mata architektura, sciskanie

mata architektura: Pustak gtadki (id:162)

dokument odniesienia: Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie PN-EN 13198: Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
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1 98 mm 95 mm 96 mm 9310mm2 567000 N 60,9 MPa
2 96 mm 98 mm 98 mm 9408 mm2 456 700 N 48,5 MPa
3 100 mm 96 mm 96 mm 9600 mm2 412 300 N 42,9 MPa
4 96mm  100mm 100 mm 9600mm2 424 500 N 44,2 MPa
5 100 mm 96 mm 96 mm 9600 mm2 478 900 N 49,9 MPa
6 9%6mm 100mm 100 mm 9600 mm2 46 799 N 4,9 MPa
S u my,' Srednia wytrzymatos¢ 41,9 MPa min. wytrzymatos¢ na sciskanie 4,9 MPa

charakterystyczna na sciskanie

Do tej samej rodziny wytrzymatosci nalezg takze:

Daszek afadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: grafit, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 10
Daszek atadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: qrafit, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 10
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 wytrzymatos¢: receptura 10

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

E E data rozpoczecia badari:

= data zak badan:
E' wiek probek:
praykiadowe badanie ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jacheé

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

°
<
2020-11-26 ‘é;
2020-11-26 'S
2020-11-26 £
2020-11-27 =
ani [
>28

ni 3

6 szt

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.

Strona 74



Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/75 dotyczqcego: mata architektura, sciskanie

mata architektura: Pustak gtadki

(id:166)

dokument odniesienia: Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie PN-EN 13198: Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
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1 101 mm 101 mm 3mm 10201 mm2 512300 N 50,2 MPa
2 97 mm 97 mm 99 mm 9409 mm2 532500 N 56,6 MPa
3 99 mm 99 mm 97 mm 9801 mm2 576 900 N 58,9 MPa
4 100mm  100mm 102 mm 10000 mm2 545000 N 54,5 MPa
5 103mm  103mm 101 mm 10609 mm2 563 000 N 53,1 MPa
6 102mm 102mm 102 mm 10404 mm2 578 900 N 55,6 MPa
S u my,' Srednia wytrzymatosé 54,8 MPa min. wytrzymatosé na sciskanie 50,2 MPa

charakterystyczna na sciskanie

Do tej samej rodziny wytrzymatosci nalezg takze:

Daszek afadki  (id: 164) format: 540x390x60 kolor: multikolor 5 wytrzymatosc: receptura 11
Daszek afadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 wytrzymatosc: receptura 11
Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 wytrzymatos¢: receptura 11

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

E E data rozpoczecia badari:

= data zak badan:
E' wiek probek:
praykiadowe badanie ilos¢ elementow:

badania wykonat: Jacek Jacheé

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

°
<
2020-11-26 ‘é;
2020-11-26 'S
2020-11-26 £
2020-11-27 =
b
>28dni &
S

6 szt

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/1 dotyczqgcego: mata architektura, wyglgd

mata architektura: Ceqgta tupana C12 (id:1)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

P
@'

uwagi / opis wyglgd zabarwienie

1 Wyglgd: Element
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

Zabarwienie: szary

tekstura inne

Tekstura: Element tupany.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Ceata tupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Q

2020-11-26 &
2020-11-26 §
2020-11-26 3
2020-11-26 8
> 28 dni =

o

20 szt &

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/2 dotyczqgcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Cegta tupana C3 (id:2)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

P
@'

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: grafitowy Tekstura: Element tupany.
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Ceata fupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata fupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

I

2020-11-26 &
2020-11-26 §
2020-11-26 3
o

2020-11-26 %
>28dni  ®

N

20 szt b

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegdly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/4 dotyczqgcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Ceqta OLD2 (id:6)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

P
@'

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: szary Tekstura: brak
dwuwarstwowy; warstwa
gorna Scisle zwigzana z dolng,
probki nie wykazujq szkod
takich jak odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Cegta OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Q
2020-11-26 &
2020-11-26 g
2020-11-26 "
2020-11-26 E
> 28 dni
20 szt

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/5 dotyczqgcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Ceqta OLD4 (id:8)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

P
@'

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: szary Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Ceata OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Q
2020-11-26 &
2020-11-26 g
2020-11-26
2020-11-26 g
> 28 dni
20 szt

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegdly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/6 dotyczgcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Ceqta OLD6 (id:10)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

P
@'

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: szary Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Cegta OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceata OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Q
2020-11-26 &
20201126 &
2020-11-26  °
2020-11-26 &
>28dni =

20 szt

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/11 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd

mata architektura: Palisada ogrodowa 10 (id:24)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

~
i

uwagi / opis

wyglgd

Wyglgd: Element
jednowarstwowy; probki nie

wykazujq szkod takich jak

odpryski czy rysy.

zabarwienie

Zabarwienie: szary

Tekstura: brak

tekstura

inne

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10
Palisada ogrodowa 10

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

120) format: 110x100x780
119) format: 110x100x580
118) format: 110x100x400
117) format: 110x100x300
116) format: 110x100x200
72) format:
71) format:
70) format:
69) format:
68) format:
23) format:
22) format:
21) format:
20) format:

110x100x780
110x100x570
110x100x400
110x100x300
110x100x200
110x100x580
110x100x400
110x100x300
110x100x200

kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4,
kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4,
kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4,
kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4,
kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4,

kolor: biaty, zétty,
kolor: biaty, Zofty,
kolor: biaty, Zofty,
kolor: biaty, zétty,
kolor: biaty, Zofty,

kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1
kolor: szary, arafitowy, brgzowy, multikolor 1
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8

powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01

powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01

multikolor 5, multikolor 7
multikolor 5, multikolor 7
multikolor 5, multikolor 7
multikolor 5, multikolor 7
multikolor 5, multikolor 7

powierzchnia:
powierzchnia:
powierzchnia:
powierzchnia:
powierzchnia:

atadka
atadka
atadka
atadka
gtadka

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

v

Q

2020-11-26 &
2020-11-26 S
2020-11-26  §
20201126 §
> 28 dni =

(=]

20 szt ~

g

&

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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2 2 5 o g data prod: h)
Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/13 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd prod: g
i i - data pobrania probek: 2020-11-26 g
m afa ar Ch / tek tura: Pus tak Al (I d: 33) data wptywu do laboratorium: 2020-11-26 =
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badarn: 2020-11-26 3
data zak badari: 2020-11-26 &
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementow: 20 szt
/@ uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E
) L
przykiadowe badanie
1 Wyglgd: Element Zabarwienie: brqzowy Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.
badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktéw:
Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1  (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, Z26tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak A1 (id: 34) format: 220x130x160 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 82



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/15 dotyczgcego: mata architektura, wyglgd data prod: ) g
i i - data pobrania probek: 2020-11-26 g
mata architektura: Pustak A2 (id:35) data wplywu do laboratorium: 20201126 &
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badarn: 2020-11-26 3
data zak badari: 2020-11-26 &
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementow: 20 szt
%F uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E
) R
przykiadawe badanie
1 Wyglgd: Element Zabarwienie: szary Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.
badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:
Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 83



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/16 dotyczgcego: mata architektura, wyglgd data prod: ) g
i i - data pobrania probek: 2020-11-26 g
mata architektura: Pustak A6 (id:40) data wplywu do laboratorium: 20201126 3
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badarn: 2020-11-26 3
data zak badari: 2020-11-26  §
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementow: 20 szt
%F uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E
) %
przykiadawe badanie
1 Wyglgd: Element Zabarwienie: grafitowy Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.
badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:
Pustak A6 (id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak A6 (id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 84



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/17 dotyczgcego: mata architektura, wyglgd data prod: ) g
i ) - data pobrania probek: 2020-11-26 g
mata architektura: Pustak B2 _(id:43) data wplywu do laboratorium: 202011-26  ®
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badarn: 2020-11-26 3
data zak badan: 2020-11-26  §
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementow: 20 szt
%F uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E
) R
przykiadowe badanie
1 Wyglgd: Element Zabarwienie: grafitowy Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.
badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:
Pustak B2 (id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak B2  (id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 85



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/18 dotyczgcego: mata architektura, wyglgd data prod: ) g
i ) - data pobrania probek: 2020-11-26 g
mata architektura: Pustak B4 (id:46) data wplyw do laboratorium: 20201126 ®
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badarn: 2020-11-26 3
data zak badan: 2020-11-26 &
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementow: 20 szt
%F uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E
) R
przykiadowe badanie
1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 1 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.
badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:
Pustak B4  (id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak B4  (id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 86



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/19 dotyczgcego: mata architektura, wyglgd data prod: ) g
i ) - data pobrania probek: 2020-11-26 g
mata architektura: Pustak B5 (id:47) data wplywu do laboratorium: 202011-26 B
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badarn: 2020-11-26 3
data zak badan: 2020-11-26  §
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementow: 20 szt
%F uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E
) R
przykiadawe badanie
1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 1 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.
badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:
Pustak B5  (id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak B5  (id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 87



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/20 dotyczgcego: mata architektura, wyglgd data prod: ) g
i ) - data pobrania probek: 2020-11-26 g
mata architektura: Pustak B6 (id:48) data wplywu do laboratorium: 202011-26 @
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badarn: 2020-11-26 3
data zak badan: 2020-11-26  §
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementow: 20 szt
%F uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E
) R
przykiadawe badanie
1 Wyglgd: Element Zabarwienie: grafitowy Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.
badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:
Pustak B6  (id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak B6  (id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 88



Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/22 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Ceqgta OLD3 (id:55)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

P
@'

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: biaty Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Cegta OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Ceqta OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Q
2020-11-26 &
2020-11-26 g
2020-11-26 %
20201126 §
>28dni <

20 szt

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/29 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd

mata architektura: Palisada ogrodowa 20 (id:77)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

~
i

uwagi / opis

Wyglgd: Element

wyglgd

Zabarwienie: biaty

jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

zabarwienie

Tekstura: brak

tekstura

inne

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada ogrodowa 20
Palisada oarodowa 20
Palisada oarodowa 20

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

125) format: 110x200x780
124) format: 110x200x580
123) format: 110x200x400
122) format: 110x200x300
121) format: 110x200x200

76) format:
75) format:
74) format:
73) format:
29) format:
28) format:
27) format:
26) format:
25) format:

110x200x580
110x200x400
110x200x300
110x200x200
110x200x780
110x200x580
110x200x400
110x200x300
110x200x200

kolor: multikolor 2, multikolor 3,
kolor: multikolor 2, multikolor 3,
kolor: multikolor 2, multikolor 3,
kolor: multikolor 2, multikolor 3,
kolor: multikolor 2, multikolor 3,
kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8
kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8
kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8

kolor:
kolor:
kolor:
kolor:
kolor:

szary, qrafitowy, brgzowy,
szary, arafitowy, brazowy,
szary, qrafitowy, brgzowy,
szary, arafitowy, brazowy,
szary, arafitowy, brazowy,

multikolor 4,
multikolor 4,
multikolor 4,
multikolor 4,
multikolor 4,

multikolor 1
multikolor 1
multikolor 1
multikolor 1
multikolor 1

multikolor 5, multikolor 7
multikolor 5, multikolor 7
multikolor 5, multikolor 7
multikolor 5, multikolor 7
multikolor 5, multikolor 7

powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01

powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01

powierzchnia:
: atadka
powierzchnia:
powierzchnia:
powierzchnia:

powierzchnia

atadka

atadka
atadka
gtadka

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

v

Q

2020-11-26 &
2020-11-26 S
2020-11-26  §
20201126 §
>28dni
(=)

20 szt ~
[~

N

S

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/30 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Palisada ogrodowa 5 (id:80)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

Ci

N~

uwagi / opis

wyglgd zabarwienie tekstura inne

Wyglgd: Element Zabarwienie: Zofty Tekstura: brak
dwuwarstwowy; warstwa

gorna Scisle zwigzana z dolng,

probki nie wykazujq szkod

takich jak odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Palisada ogrodowa 5
Palisada ogrodowa 5
Palisada ogrodowa 5
Palisada ogrodowa 5
Palisada ogrodowa 5
Palisada ogrodowa 5
Palisada ogrodowa 5
Palisada ogrodowa 5

(id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 126) format: 110x50x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: gtadka 01

(id: 79) format: 110x50x300
(id: 78) format: 110x50x200
(id: 32) format: 110x50x400
(id: 31) format: 110x50x300
(id: 30) format: 110x50x200

kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: biaty, zofty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

v

Q

2020-11-26 &
2020-11-26 S
2020-11-26  §
20201126 §
>28dni &

20 szt _i

3]

s

O30
:;.

0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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2 2 5 o g data prod:
Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/31 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd prod: g
i ) - data pobrania probek: 2020-11-26 g
m afa ar Ch / tek tura: Pus tak B1 (I d89 ) data wptywu do laboratorium: 2020-11-26 ®
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badarn: 2020-11-26 3
data zak badari: 2020-11-26 &
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementow: 20 szt
/@ uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E
) %
przykiadowe badanie
1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 6 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.
badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktéw:
Pustak B1  (id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak B1  (id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak B1  (id: 90) format: 220x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
Pustak B1  (id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak B1  (id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 92



2 2 5 o g data prod:
Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/33 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd prod: g
i ) - data pobrania probek: 2020-11-26 g
m afa ar Ch / tek tura: Pus tak B3 (I d9 2 ) data wptywu do laboratorium: 2020-11-26 =
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badarn: 2020-11-26 3
data zak badari: 2020-11-26  §
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementow: 20 szt
/@ uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E
) R
przykiadowe badanie
1 Wyglgd: Element Zabarwienie: biaty Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.
badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktéw:
Pustak B3 (id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak B3 (id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak B3 (id: 93) format: 390x130x80 kolor: biaty, multikolor 6 powierzchnia: atadka 01
Pustak B3 (id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak B3 (id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 93



Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/35 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Cegta ogrodowa ukosna _(id:101)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

~
o

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 2 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie

wykazujq szkod takich jak

odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Ceata ogrodowa ukosna
Ceata ogrodowa ukosna
Ceqta ogrodowa ukosna
Ceata ogrodowa ukosna
Ceqta ogrodowa ukosna
Ceata oarodowa ukosna
Ceqgta ogrodowa ukosna
Ceqgta ogrodowa ukosna

(id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadk
(id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka
(id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 52) format: 160x150x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
(id: 5) format: 160x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 4) format: 160x150x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
(id: 3) format: 160x100x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

N

2020-11-26 ‘&
2020-11-26 S
2020-11-26 &
2020-11-26 §
>28dni  §

20 szt 3
O30 g

} .
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/36 dotyczgcego: mata architektura, wyglgd data prod: ) 8
i i - data pobrania probek: 2020-11-26 &
mata architektura: Ceg fa OLD5 (’ d:1 05) data wptywu do laboratorium: 2020-11-26 g
. p G
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badan: 2020-11-26 &
wiek probek: >28dni &
ilos¢ elementow: 20 szt
%F uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E
) R
przykiadawe badanie
1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 2 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.
badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:
Ceagta OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Ceqta OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 95



Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/37 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Daszek cegta ogrodowa OLD (id:107)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

~
o

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 2 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 108) format: 300x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: a
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

Daszek ceata ogrodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

2020-11-26
2020-11-26
2020-11-26
2020-11-26
> 28 dni

20 szt

O30
}l
0

przykfadowe badanie

(£01:p!) @10 bmopo.ibo bphas yazsbqg

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/67 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd

mata architektura: Palisada tupana 20 (id:113)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

~
i

uwagi / opis

wyglgd

Wyglgd: Element
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak

zabarwienie

Zabarwienie: multikolor 2

tekstura

Tekstura: brak

odpryski czy rysy.

inne

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20
Palisada tupana 20

(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:
(id:

112) format: 200x110x570 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01

111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
110) format: 200x110x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7

65) format: 200x110x800
64) format: 200x110x600
63) format: 200x110x400
62) format: 200x110x300
61) format: 200x110x200
17) format: 200x110x800
16) format: 200x110x600
15) format: 200x110x400
14) format: 200x110x300
13) format: 200x110x200

kolor: biaty, zotty,
kolor: biaty, zofty,
kolor: biaty, z6tty,
kolor: biaty, z6tty,
kolor: biaty, z6fty,

multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8
multikolor 6, multikolor 8

powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: atadka 01

kolor:
kolor:
kolor:

kolor.

kolor:

szary, grafitowy, brgzowy,
szary, qrafitowy, brazowy,
szary, grafitowy, brgzowy,
@ szary, arafitowy, brazowy,
szary, qrafitowy, brazowy,

multikolor 1
multikolor 1
multikolor 1
multikolor 1
multikolor 1

powierzchnia:
powierzchnia:
powierzchnia:
powierzchnia:
powierzchnia:

gtadka 01
atadka 01
gtadka 01
atadka 01
atadka 01

powierzchnia: atadka 01
powierzchnia: afadka 01
powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

2020-11-26
2020-11-26
2020-11-26
2020-11-26
> 28 dni

20 szt

(e11:p!) 0Z PUDdN} DPDSI|D]

O30
:;.

0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/43 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Palisada narozna _ (id:115)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

Ci

N~

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 2 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Palisada narozna
Palisada narozna
Palisada narozna
Palisada narozna
Palisada narozna

(id: 114) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

v

Q

2020-11-26 T
2020-11-26 S
2020-11-26 3
N.

2020-11-26 3
>28dni =

g

20 szt =

&

O30
:;.

0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/47 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Pustak A3 (id:132)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

Ci

N~

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 3 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Pustak A3
Pustak A3
Pustak A3
Pustak A3
Pustak A3

(id: 133) format: 390x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
(id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

(id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

(id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, qrafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

°
20201126 &
20201126
2020-11-26 =
2020-11-26 é
>28dni =

20 szt

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/49 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Pustak A4 (id:134)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

P
@'

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 3 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

°
20201126 &
20201126  »
2020-11-26  ~
2020-11-26 é
>28dni =

20 szt

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/50 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Pustak A5 (id:135)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

P
@'

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 3 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

°
20201126 &
2020-11-26 E
2020-11-26 =
2020-11-26 é
>28dni =

20 szt

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/68 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd ‘;"’;" ”“’:’ e 20201126 g
. . ata pobrania prébek: -11- N

mata architektura: Daszek DD dwuspadowy _ (id:145) data wplywu do laboratorium: B ’"g
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badan: 2020-11-26 &
data zak badar: 2020-11-26 &

wiek probek: > 28 dni §-

ilos¢ elementow: 20 szt §

/ o - . g
@ uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E @1

:;.

e

przykfadowe badanie

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: grafitowy Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 102



Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/52 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd data prod:

(zvT:pl) Amopodsnmp @ yazspa

i i data pobrania probek: 2020-11-26
mata architektura: Daszek DM dwuspadowy (id:147) data wplywu do laboratorium: B
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badan: 2020-11-26
data zak badan: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementow: 20 szt
@ uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne EEEE
5

e

przykfadowe badanie

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: grafitowy Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 103



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/53 dotyczgcego: mata architektura, wyglgd data prod: ) g
i A ) - data pobrania probek: 2020-11-26  §
mata architektura: Daszek DM ptaski  (id:148) data wplywu do laboratorium: B §
dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw. data rozpoczecia badarn: 2020-11-26 3
data zak badari: 2020-11-26 %
wiek probek: > 28 dni =
ilos¢ elementow: 20 szt N
&
%F uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne E E
) %
przykiadowe badanie
1 Wyglgd: Element Zabarwienie: grafitowy Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.
badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas
badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak
Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:
Daszek DM ptaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5 powierzchnia: atadka 01
Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 104



Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/69 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd

mata architektura: Daszek DD ptaski (id:149)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

P
@'

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 3 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

inne

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Daszek DD ptaski  (id: 151) format: 465x230x60 kolor: multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

o

2020-11-26 §
2020-11-26 ’é
2020-11-26 %
2020-11-26 &
> 28 dni E

20 szt §

O30
}l
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegoly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/71 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd
mata architektura: Ptytka elewacyjna tupana _(id:153)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

P
@'

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura inne

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: grafitowy Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Ptvtka elewacvina tupana  (id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

2

2020-11-26 &
20201126 &
2020-11-26  §
2020-11-26  §

> 28 dni ;:;

20 szt =

. I
O30 a
: 8

} .
0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/62 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd

mata architektura: Daszek gtadki (id:164)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

Ci

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura

N~

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 5 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

inne

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Daszek atadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5 powierzchnia: atadka 01

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Daszek afadki  (id: 159) format: 540x220x50 kolor: grafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Daszek atadki ~ (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Daszek afadki  (id: 155) format: 490x230x50 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

data prod:
data pobrania probek:

data wptywu do laboratorium:

data rozpoczecia badari:
data zak badan:

wiek probek:

ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

o
2020-11-26 &
2020-11-26 %:
2020-11-26 %
2020-11-26 3
> 28 dni ‘i

20 szt b

O30
:;.

0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/75 dotyczqcego: mata architektura, wyglgd

mata architektura: Pustak gtadki (id:166)

dokument odniesienia: Badanie wyglgdu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

Ci

uwagi / opis wyglgd zabarwienie tekstura

N~

1 Wyglgd: Element Zabarwienie: multikolor 5 Tekstura: brak
jednowarstwowy; probki nie
wykazujq szkod takich jak
odpryski czy rysy.

inne

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktdw:

Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01
Pustak atadki  (id: 157) format: 540x220x160 kolor: biaty, multikolor 8 powierzchnia: atadka 01

data prod:

data pobrania probek:
data wptywu do laboratorium:
data rozpoczecia badari:

data zak badan:
wiek probek:
ilos¢ elementow:

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

°
<
2020-11-26 ‘é;
2020-11-26 'S
2020-11-26 £
2020-11-26 =
b
>28dni &
S

20 szt

O30
:;.

0

przykfadowe badanie

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej.

Strona 108



Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/1 dotyczgcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Cegta tupana C12 (id:1)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 8 g R R R 3 R R R 3 B s s ¥ T3 ES I
3 3 8 8 g Q Q Q Q Q Q 3 3 3 3 3 3
i 3 [ N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N T h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 K 3 4 Q 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 200mm 600mm 110mm 201mm 201 mm 201,0mm 602mm 602 mm 602,0mm 109mm 109 mm 109,0 mm omm -I1mm omm -2mm Imm 0mm
2 200mm 600mm 110mm 200mm 200 mm 200,0mm 598 mm 598 mm 598,0mm 109 mm 109 mm 109,0 mm omm omm 2mm 0mm Imm 0mm
3 200mm 600mm 110mm 200mm 200 mm 200,0mm 599 mm 599 mm 599,0mm 110mm 110 mm 110,0 mm omm omm Imm omm omm omm
4 200mm 600mm 110mm 199mm 200 mm 199,5mm 600mm 600 mm 600,0mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 1mm omm omm 0mm 2mm 0mm
5 200mm 600mm 110mm 200mm 199 mm 199,5mm 599mm 598 mm 598,5mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 1mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
6 200mm 600mm 110mm 201 mm 200 mm 200,5mm 599 mm 599 mm 599,0mm 109mm 109 mm 109,0 mm omm -I1mm Imm omm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Ceata tupana C12  (id: 97) format: 200x600x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Ceata tupana C12  (id: 49) format: 200x600x110 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 109
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/7 dotyczgcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Cegta tupana C3 (id:2)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 = b b b a a a Q Q [ 3 3 3 3 3 3
' ' oy I Y k0N W SIS S s S S
N 2. Q \ h =y V h 3 o o o. o. o. o.
= S 4 K 3 4 ) 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 100mm 300mm 110 mm 99 mm 99 mm 990mm 298 mm 298 mm 298,0mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 1mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
2 100mm 300mm 110mm 101mm 101 mm 101,0mm 302mm 301 mm 301,5mm 109mm 109 mm 109,0 mm omm -I1mm omm -2mm Imm 0mm
3 100mm 300mm 110mm 100mm 100 mm 100,0mm 301mm 302mm 301,5mm 108 mm 108 mm 108,0 mm omm omm omm -2mm 2mm omm
4 100mm 300mm 110mm 100mm 101 mm 100,5mm 300mm 301 mm 300,5mm 109mm 109 mm 109,0 mm omm -I1mm omm -I1mm Imm 0mm
5 100mm 300mm 110mm 101 mm 100 mm 100,5mm 301mm 301 mm 301,0mm 108 mm 108 mm 108,0 mm omm -I1mm omm -I1mm 2mm 0mm
6 100mm 300mm 110 mm 99mm 100 mm 99,5mm 302mm 302mm 302,0mm 109 mm 109 mm 109,0 mm Imm omm omm -2mm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Ceata tupana C3  (id: 98) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Ceata tupana C3  (id: 50) format: 100x300x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 110
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Szczegoty badari numer: ZK 272/LAB/11/2020/13 dotyczqcego: mata architektura, e ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
g , .
mata architektura: Ceqta ogrodowa ukosna _(id:3)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
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3 S 4 = 3 4 ) 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 160mm 100mm 110mm 161mm 160 mm 160,5 mm 98 mm 99mm 985mm 110mm 109 mm 109,5 mm omm -I1mm 2mm 0mm Imm 0mm
2 160mm 100mm 110mm 162mm 159 mm 160,5mm 102mm 101 mm 101,5mm 111mm 110mm 110,5mm omm -I1mm omm -2mm 0mm -Imm
3 160mm 100mm 110mm 158 mm 160 mm 159,0mm 103mm 102mm 102,5mm 110mm 111 mm 110,5mm Imm omm omm -3mm omm -1mm
4 160mm 100mm 110mm 158 mm 159 mm 158,5 mm 98 mm 99mm 985mm 110mm 109 mm 109,5 mm 2mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
5 160mm 100mm 110mm 160mm 160 mm 160,0mm 100mm 100 mm 100,0mm 110mm 110mm 110,0 mm omm omm omm 0mm 0mm 0mm
6 160mm 100mm 110mm 158 mm 159 mm 1585 mm 98 mm 9mm 985mm 110mm 109 mm 109,5mm 2mm omm 2mm omm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Ceata ogrodowa ukosna  (id: 99) format: 150x100x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Ceata ogrodowa ukosna  (id: 51) format: 150x100x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 111
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/19 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Ceqta OLD2 (id:6)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
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=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
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3 S 4 K 3 4 ) 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
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1 100mm 200mm 110 mm 99mm 101 mm 100,0mm 199mm 200 mm 199,5mm 109 mm 108 mm 108,5 mm omm omm Imm 0mm 2mm 0mm
2 100mm 200mm 110mm 100 mm 98 mm 990mm 199mm 199mm 199,0mm 110mm 109 mm 109,5 mm 1mm omm Imm 0mm Imm 0mm
3 100mm 200mm 110 mm 99 mm 99 mm 99,0mm 199mm 198 mm 1985mm 108 mm 110 mm 109,0 mm Imm omm 2mm omm Imm omm
4 100mm 200mm 110 mm 99 mm 98 mm 98,5mm 199mm 198 mm 198,5mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 2mm omm 2mm 0mm 2mm 0mm
5 100mm 200mm 110 mm 99 mm 99 mm 990mm 199mm 199mm 199,0mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 1mm omm Imm 0mm Imm 0mm
6 100mm 200mm 110 mm 99 mm 98 mm 985mm 199mm 198 mm 1985mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 2mm omm 2mm omm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Ceafa OLD2  (id: 102) format: 100x200x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Ceqta OLD2  (id: 54) format: 100x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 112
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/25 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Ceqta OLD4 (id:8)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
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= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
S & 8 s S& S& & S8 338 g S8 38 S AX AX gX g 95 S F
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1 150mm 300mm 110mm 149mm 148 mm 148,5mm 298 mm 300 mm 299,0mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 2mm omm Imm 0mm Imm 0mm
2 150mm 300mm 110mm 150mm 150 mm 150,0mm  299mm 299 mm 299,0mm 110mm 110 mm 110,0 mm omm omm Imm 0mm 0mm 0mm
3 150mm 300mm 110mm 148 mm 148 mm 1480mm 300mm 299 mm 299,5mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 2mm omm Imm omm Imm omm
4 150mm 300mm 110mm 148 mm 148 mm 148,0mm 298 mm 299 mm 298,5mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 2mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
5 150mm 300mm 110mm 149mm 148 mm 148,5mm 299mm 299 mm 299,0mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 2mm omm Imm 0mm Imm 0mm
6 150mm 300mm 110mm 148 mm 148 mm 1480mm 298 mm 299 mm 2985mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 2mm omm 2mm omm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Ceafa OLD4  (id: 104) format: 150x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Ceqta OLD4  (id: 56) format: 150x300x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 113
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/31 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Ceqgta OLD6 (id:10)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
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J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
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1 200mm 300mm 110mm 199mm 200 mm 199,5mm 299mm 300 mm 299,5mm 108 mm 109 mm 108,5 mm 1mm omm Imm 0mm 2mm 0mm
2 200mm 300mm 110mm 200mm 198 mm 199,0mm 297mm 298 mm 297,5mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 1mm omm 3mm 0mm 2mm 0mm
3 200mm 300mm 110mm 199mm 199 mm 199,0mm 300mm 298 mm 299,0mm 110mm 108 mm 109,0 mm Imm omm Imm omm Imm omm
4 200mm 300mm 110mm 199mm 198 mm 198,5mm 297mm 298 mm 297,5mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 2mm omm 3mm 0mm 2mm 0mm
5 200mm 300mm 110mm 199mm 199 mm 199,0mm 298 mm 298 mm 298,0mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 1mm omm 2mm 0mm 2mm 0mm
6 200mm 300mm 110mm 199mm 198 mm 1985mm 297mm 298 mm 297,5mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 2mm omm 3mm omm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Ceafa OLD6  (id: 106) format: 200x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Ceatfa OLD6  (id: 58) format: 200x300x110 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 114
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Szczegoty badari numer: ZK 272/LAB/11/2020/37 dotyczqcego: mata architektura, e ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 10 (id:20)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
S & 8 s S& S& & S8 338 g S8 38 S AX AX gX g 95 S F
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 110mm 100mm 200mm 110mm 109 mm 109,5 mm 99mm 102mm 100,5mm 196 mm 201 mm 198,5 mm 1mm omm omm -I1mm 2mm 0mm
2 110mm 100mm 200mm 111mm 111 mm 111,0mm 100mm 101 mm 100,5mm 199mm 200 mm 199,5 mm omm -I1mm omm -I1mm Imm 0mm
3 110mm 100mm 200mm 109 mm 108 mm 108,5mm 101 mm 98mm 995mm 200mm 199 mm 199,5mm 2mm omm Imm omm Imm omm
4 110mm 100mm 200mm 109 mm 108 mm 108,5 mm 99 mm 98mm 985mm 196 mm 199 mm 197,5mm 2mm omm 2mm 0mm 3mm 0mm
5 110mm 100mm 200mm 110mm 109 mm 109,5mm 100mm 100 mm 100,0mm 198 mm 200 mm 199,0 mm 1mm omm omm 0mm Imm 0mm
6 110mm 100mm 200mm 109 mm 108 mm 1085 mm 99 mm 98mm 985mm 196 mm 199 mm 197,5mm 2mm omm 2mm omm 3mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada oqrodowa 10  (id: 116) format: 110x100x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada ogrodowa 10  (id: 68) format: 110x100x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 115
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Szczegdty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/43 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 10 (id:21)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
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@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 110mm 100mm 300mm 110mm 109 mm 109,5mm 100mm 102 mm 101,0mm 298 mm 297 mm 297,5 mm 1mm omm omm -I1mm 3mm 0mm
2 110mm 100mm 300mm 110mm 110 mm 110,0mm 101mm 101 mm 101,0mm 301 mm 298 mm 299,5 mm omm omm omm -I1mm Imm 0mm
3 110mm 100mm 300mm 111mm 111 mm 111,0mm 9mm 100mm 995mm 300mm 298 mm 299,0 mm omm -1mm Imm omm Imm omm
4 110mm 100mm 300mm 110mm 109 mm 109,5 mm 99mm 100mm 99,5mm 298 mm 297 mm 297,5 mm 1mm omm Imm 0mm 3mm 0mm
5 110mm 100mm 300mm 110mm 110 mm 110,0mm 100mm 101 mm 100,5mm 299mm 298 mm 298,5 mm omm omm omm -I1mm 2mm 0mm
6 110mm 100mm 300mm 110mm 109 mm 109,5 mm 9mm 100mm 995mm 298 mm 297 mm 297,5mm Imm omm Imm omm 3mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada oqrodowa 10  (id: 117) format: 110x100x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada ogrodowa 10  (id: 69) format: 110x100x300 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 116
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Szczegdty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/49 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 10 (id:22)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
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I : & s
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1 110mm 100mm 400mm 110mm 110 mm 110,0 mm 99mm 101 mm 100,0mm 399mm 398 mm 398,5 mm omm omm omm 0mm 2mm 0mm
2 110mm 100mm 400mm 110mm 111 mm 110,5mm 101mm 100 mm 100,5mm 402mm 401 mm 401,5 mm omm -I1mm omm -I1mm 0mm -2mm
3 110mm 100mm 400mm 111mm 110 mm 1105mm 100mm 101 mm 100,5mm 401 mm 400 mm 400,5 mm omm -1mm omm -1mm omm -1mm
4 110mm 100mm 400mm 110mm 110 mm 110,0 mm 99mm 100mm 99,5mm 399mm 398 mm 398,5 mm omm omm Imm 0mm 2mm 0mm
5 110mm 100mm 400mm 110mm 110 mm 110,0mm 100mm 100 mm 100,0mm 400 mm 399 mm 399,5 mm omm omm omm 0mm Imm 0mm
6 110mm 100mm 400mm 110mm 110 mm 110,0mm 9mm 100mm 995mm 399mm 398 mm 398,5mm omm omm Imm omm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada oqrodowa 10  (id: 118) format: 110x100x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada ogrodowa 10  (id: 70) format: 110x100x400 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 117
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Szczegoty badari numer: ZK 272/LAB/11/2020/55 dotyczqcego: mata architektura, e ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 10 (id:24)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
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1 110mm 100mm 780 mm 110mm 109 mm 109,5 mm 99mm 101 mm 100,0mm 783 mm 783 mm 783,0 mm 1mm omm omm 0mm 0mm -3mm
2 110mm 100mm 780 mm 111mm 110 mm 110,5mm 100mm 100 mm 100,0mm 784 mm 781 mm 782,5mm omm -I1mm omm 0mm 0mm -3mm
3 110mm 100mm 780 mm 110mm 111 mm 110,5mm 101 mm 99mm 100,0mm 781 mm 782 mm 781,5mm omm -1mm omm omm omm -2mm
4 110mm 100mm 780 mm 109mm 109 mm 109,0 mm 99 mm 99mm 990mm 781 mm 781 mm 781,0 mm 1mm omm Imm 0mm 0mm -Imm
5 110mm 100mm 780 mm 110mm 110 mm 110,0mm 100mm 100 mm 100,0mm 782 mm 782 mm 782,0 mm omm omm omm 0mm 0mm -2mm
6 110mm 100mm 780 mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 99 mm 9mm 99,0mm 781 mm 781 mm 781,0 mm Imm omm Imm omm omm -1mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 3mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada oqrodowa 10  (id: 120) format: 110x100x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada ogrodowa 10  (id: 72) format: 110x100x780 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 118
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Szczegoty badari numer: ZK 272/LAB/11/2020/61 dotyczqcego: mata architektura, e ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 5 (id:31)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
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3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
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3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
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1 110 mm 50mm 300mm 110mm 109 mm 109,5 mm 49 mm 48mm 485mm 296 mm 304 mm 300,0 mm 1mm omm 2mm 0mm 0mm 0mm
2 110 mm 50mm 300mm 110mm 109 mm 109,5 mm 52 mm 49mm 505mm 303mm 301 mm 302,0mm 1mm omm omm -I1mm 0mm -2mm
3 110 mm 50mm 300mm 111mm 111 mm 111,0mm 54 mm 51mm 525mm 30Imm 304 mm 302,5mm omm -1mm omm -3mm omm -3mm
4 110 mm 50mm 300mm 111mm 109 mm 110,0 mm 49 mm 48mm 485mm 296 mm 301 mm 2985 mm omm omm 2mm 0mm 2mm 0mm
5 110 mm 50mm 300mm 110mm 110mm 110,0 mm 51 mm 49mm 500mm 299mm 302 mm 300,5mm omm omm omm 0mm 0mm -Imm
6 110 mm 50mm 300mm 110mm 109 mm 109,5 mm 49 mm 48mm 485mm 296 mm 301 mm 2985 mm Imm omm 2mm omm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada oqrodowa 5 (id: 127) format: 110x50x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada oqrodowa 5 (id: 79) format: 110x50x300 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 119
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/67 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak A1 _(id:33)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
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1 260mm 220mm 160mm 262mm 257 mm 259,5mm 223mm 220mm 221,5mm 161mm 161 mm 161,0 mm Imm omm omm -2mm omm -I1mm
2 260mm 220mm 160mm 263mm 261 mm 262,0mm 221mm 221 mm 221,0mm 162mm 162 mm 162,0 mm omm -2mm omm -I1mm 0mm -2mm
3 260mm 220mm 160mm 259 mm 261 mm 260,0mm 218 mm 222mm 220,0mm 160mm 162 mm 161,0 mm omm omm omm omm omm -1mm
4 260mm 220mm 160mm 259mm 257 mm 2580mm 217mm 220mm 2185mm 161mm 161 mm 161,0 mm 2mm omm 2mm 0mm 0mm -Imm
5 260mm 220mm 160mm 261mm 259 mm 260,0mm 220mm 221 mm 220,5mm 161mm 162mm 161,5mm omm omm omm -I1mm 0mm -2mm
6 260mm 220mm 160mm 259 mm 257 mm 2580mm 217mm 220mm 218,5mm 160mm 161 mm 160,5mm 2mm omm 2mm omm omm -1mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak A1 (id: 129) format: 260x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Pustak A1 (id: 81) format: 260x220x160 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 120
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/73 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak A1 _(id:34)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
& 5 s § 38 39 s 3g 3 s 38 38 8§ §3 §3 55 55 85 83
= = = 9 S 8 x 9 = =~ 98 x 9= = = = = =
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 220mm 130mm 160mm 221mm 218 mm 219,5mm 128 mm  133mm 1305mm 161mm 162mm 161,5mm 1mm omm omm -I1mm 0mm -2mm
2 220mm 130mm 160mm 223mm 220 mm 221,5mm 127mm 127 mm 127,0mm 163mm 163 mm 163,0 mm omm -2mm 3mm 0mm 0mm -3mm
3 220mm  130mm 160mm 223mm 221 mm 222,0mm 131mm 133mm 132,0mm 160mm 160 mm 160,0 mm omm -2mm omm -2mm omm omm
4 220mm 130mm 160mm 221mm 218 mm 2195mm 127mm  127mm 127,0mm 160mm 160 mm 160,0 mm Imm omm 3mm 0mm omm omm
5 220mm 130mm 160mm 222mm 219mm 220,5mm 128 mm  130mm 1290mm 161mm 161 mm 161,0 mm omm -I1mm Imm 0mm omm -I1mm
6 220mm 130mm 160mm 221mm 218 mm 2195mm  127mm  127mm 127,0mm 160mm 160 mm 160,0 mm Imm omm 3mm omm omm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 3 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 3mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak A1 (id: 130) format: 220x130x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Pustak A1 (id: 82) format: 220x130x160 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 121
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/79 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak A2 (id:35)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
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= = = 9 S 8 x 9 = =~ 98 x 9= = = = = =
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=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
; ; = N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 = 3 4 = 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 390mm 220mm 160mm 389 mm 390 mm 389,5mm 221mm 223mm 222,0mm 160mm 161 mm 160,5 mm 1mm omm omm -2mm 0mm -Imm
2 390mm 220mm 160mm 390mm 391 mm 390,5mm 223mm 221 mm 222,0mm 161mm 160 mm 160,5 mm omm -I1mm omm -2mm 0mm -Imm
3 390mm 220mm 160mm 389 mm 390 mm 3895mm 224mm 223mm 223,5mm 161mm 161 mm 161,0mm Imm omm omm -4 mm omm -1mm
4 390mm 220mm 160mm 389 mm 390 mm 389,5mm 221mm 221mm 221,0mm 160mm 160 mm 160,0 mm 1mm omm omm -I1mm 0mm 0mm
5 390mm 220mm 160mm 389 mm 390 mm 389,5mm 222mm 222mm 222,0mm 160mm 160 mm 160,0 mm 1mm omm omm -2mm 0mm 0mm
6 390mm 220mm 160mm 389 mm 390 mm 3895mm 221mm 221mm 221,0mm 160mm 160 mm 160,0 mm Imm omm omm -1mm omm 0mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 4 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 1mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak A2 (id: 131) format: 390x220x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Pustak A2 (id: 83) format: 390x220x160 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 122
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/85 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak A6 (id:40)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
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3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
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1 390mm 390mm 160mm 390mm 389 mm 389,5mm 391mm 390mm 390,5mm 161 mm 159 mm 160,0 mm 1mm omm omm -I1mm 0mm 0mm
2 390mm 390mm 160mm 392mm 390 mm 391,0mm 391mm 392mm 391,5mm 162mm 161 mm 161,5mm omm -I1mm omm -2mm 0mm -2mm
3 390mm 390mm 160mm 391 mm 390 mm 3905mm 390mm 389 mm 389,5mm 162mm 161 mm 161,5mm omm -1mm Imm omm omm -2mm
4 390mm 390mm 160mm 390mm 389 mm 389,5mm 390mm 389 mm 389,5mm 161mm 159 mm 160,0 mm 1mm omm Imm 0mm 0mm 0mm
5 390mm 390mm 160mm 391mm 390 mm 390,5mm 390mm 390 mm 390,0mm 162mm 160 mm 161,0 mm omm -I1mm omm 0mm 0mm -Imm
6 390mm 390mm 160mm 390mm 389 mm 3895mm 390mm 389 mm 389,5mm 161mm 159 mm 160,0 mm Imm omm Imm omm omm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak A6 (id: 136) format: 390x390x160 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Pustak A6 (id: 88) format: 390x390x160 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 123
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/91 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak B2 (id:43)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
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8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
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[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 = 3 4 ) 3 3 3 3 3 3 3
I : & s
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1 390mm 220 mm 80mm 391mm 389 mm 390,0mm 223mm 222mm 222,5mm 80 mm 80mm 80,0 mm omm omm omm -3mm 0mm 0mm
2 390mm 220 mm 80mm 391mm 390 mm 390,5mm 218 mm 224 mm 221,0 mm 81 mm 81mm 81,0mm omm -I1mm omm -I1mm 0mm -Imm
3 390mm 220 mm 80mm 390mm 390 mm 390,0mm 224mm 224 mm 224,0 mm 79 mm 81mm 80,0mm omm omm omm -4 mm omm omm
4 390mm 220 mm 80mm 390mm 389 mm 389,5mm 218 mm 222mm 220,0 mm 79 mm 80mm 79,5mm 1mm omm omm 0mm Imm 0mm
5 390mm 220 mm 80mm 390mm 390 mm 390,0mm 221mm 223mm 222,0mm 80 mm 80mm 80,0 mm omm omm omm -2mm 0mm 0mm
6 390mm 220 mm 80mm 390mm 389 mm 389,5mm 218 mm 222 mm 220,0 mm 79 mm 80mm 79,5mm Imm omm omm omm Imm 0mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 4 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 1mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak B2 (id: 139) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7
Pustak B2 (id: 91) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 124
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/97 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak B4 (id:46)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
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3 S 4 K 3 4 ) 3 3 3 < 3 3 3
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1 390mm 390 mm 80mm 392mm 388 mm 390,0mm 386 mm 385 mm 3855mm 80 mm 81 mm 80,5mm omm omm 5mm 0mm 0mm -Imm
2 390mm 390 mm 80mm 392mm 392mm 392,0mm 393mm 384 mm 388,5mm 80 mm 80mm 80,0 mm omm -2mm 2mm 0mm 0mm 0mm
3 390mm 390 mm 80mm 390mm 392mm 391,0mm 394mm 385mm 389,5mm 81 mm 81mm 81,0mm omm -1mm Imm omm omm -1mm
4 390mm 390 mm 80mm 390mm 388 mm 389,0mm 386 mm 384 mm 385,0mm 80 mm 80mm 80,0 mm 1mm omm 5mm 0mm 0mm 0mm
5 390mm 390 mm 80mm 391mm 390 mm 390,5mm 390mm 384 mm 387,0mm 80 mm 80mm 80,0 mm omm -I1mm 3mm 0mm 0mm 0mm
6 390mm 390 mm 80mm 390mm 388 mm 389,0mm 386 mm 384 mm 3850mm 80 mm 80mm 80,0mm Imm omm 5mm omm omm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak B4 (id: 142) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7
Pustak B4 (id: 94) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 125
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/103 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak B5 (id:47)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
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1 390mm 220 mm 80mm 391mm 390 mm 390,5mm 224mm 219mm 221,5mm 80 mm 80mm 80,0 mm omm -I1mm omm -2mm 0mm 0mm
2 390mm 220 mm 80mm 390mm 389 mm 389,5mm 223mm 221 mm 222,0mm 81 mm 81mm 81,0mm 1mm omm omm -2mm 0mm -Imm
3 390mm 220 mm 80mm 389 mm 390 mm 3895mm 225mm 221 mm 223,0mm 81 mm 81mm 81,0mm Imm omm omm -3mm omm -1mm
4 390mm 220 mm 80mm 389mm 389 mm 389,0mm 223mm 219mm 221,0 mm 79 mm 80mm 79,5mm 1mm omm omm -I1mm Imm 0mm
5 390mm 220 mm 80mm 390mm 390 mm 390,0mm 224mm 220 mm 222,0 mm 80 mm 80mm 80,0 mm omm omm omm -2mm 0mm 0mm
6 390mm 220 mm 80mm 389 mm 389 mm 389,0mm 223mm 219mm 221,0mm 80 mm 80mm 80,0mm Imm omm omm -1mm omm 0mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 3 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 1mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak B5  (id: 143) format: 390x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7
Pustak B5  (id: 95) format: 390x220x80 kolor: biaty, multikolor 6

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 126
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/109 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak B6 (id:48)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
& 5 s § 38 39 s 3g 3 s 38 38 8§ §3 §3 55 55 85 83
= = = 9 S 8 x 9 = =~ 98 x 9= = = = = =
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 = b b b a a a Q Q [ 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N ! ! § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N T h X o. o. o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
: & £ & s
53 )
1 390mm 390 mm 80mm 390mm 389 mm 389,5mm 394mm 386 mm 390,0 mm 81 mm 80mm 80,5mm 1mm omm omm 0mm 0mm -Imm
2 390mm 390 mm 80mm 390mm 391 mm 390,5mm 393mm 387 mm 390,0 mm 81 mm 79mm 80,0 mm omm -I1mm omm 0mm 0mm 0mm
3 390mm 390 mm 80mm 391mm 391 mm 391,0mm 387mm 387 mm 387,0mm 81 mm 80mm 80,5mm omm -1mm 3mm omm omm -1mm
4 390mm 390 mm 80mm 390mm 389 mm 389,5mm 387mm 386 mm 386,5mm 81 mm 79mm 80,0 mm 1mm omm 4mm 0mm 0mm 0mm
5 390mm 390 mm 80mm 390mm 390 mm 390,0mm 390mm 386 mm 388,0 mm 81 mm 80mm 80,5mm omm omm 2mm 0mm 0mm -Imm
6 390mm 390 mm 80mm 390mm 389 mm 3895mm 387mm 386 mm 386,5mm 81 mm 79mm 80,0mm Imm omm 4mm omm omm 0mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 4 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak B6  (id: 144) format: 390x390x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7
Pustak B6  (id: 96) format: 390x390x80 kolor: biaty, multikolor 6

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 127
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/115 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
g , .
mata architektura: Ceqta ogrodowa ukosna _(id:52)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 8 g R R R 3 R R R 3 B s s ¥ T3 ES I
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N T h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 = 3 4 = 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 160mm 150mm 110mm 162mm 161 mm 161,5mm 152mm 151 mm 151,5mm 110mm 111 mm 110,5mm omm -2mm omm -2mm omm -I1mm
2 160mm 150mm 110mm 161mm 162 mm 161,5mm 148 mm 149 mm 1485mm 110mm 110mm 110,0 mm omm -2mm 2mm 0mm omm omm
3 160mm 150mm 110mm 159mm 159 mm 159,0mm 150 mm 151 mm 1505mm 111mm 110mm 110,5mm Imm omm omm -1mm omm -1mm
4 160mm 150mm 110mm 159mm 159 mm 159,0mm 148 mm 149 mm 1485mm 110mm 110mm 110,0 mm 1mm omm 2mm 0mm 0mm 0mm
5 160mm 150mm 110mm 160mm 160 mm 160,0mm 150mm 150 mm 150,0mm 110mm 110 mm 110,0 mm omm omm omm 0mm 0mm 0mm
6 160mm 150mm 110mm 159mm 159 mm 159,0mm 148 mm  149mm 1485mm 110mm 110 mm 110,0 mm Imm omm 2mm omm omm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Ceata ogrodowa ukosna  (id: 100) format: 150x150x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 128
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/121 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Ceqgta OLD3 (id:55)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 ] g R R R 3 R R R 3 B s s ¥ T3 ES I
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
i 3 [ N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 100mm 300mm 110mm 101mm 101 mm 101,0mm 302mm 301 mm 301,5mm 109mm 110 mm 109,5 mm omm -I1mm omm -2mm Imm 0mm
2 100mm 300mm 110mm 100mm 102 mm 101,0mm 301mm 302mm 301,5mm 110mm 110mm 110,0 mm omm -I1mm omm -2mm 0mm 0mm
3 100mm 300mm 110mm 101mm 100 mm 100,5mm 300mm 301 mm 300,5mm 111mm 111mm 111,0mm omm -1mm omm -1mm omm -1mm
4 100mm 300mm 110mm 100mm 100 mm 100,0mm 300mm 301 mm 300,5mm 109mm 110 mm 109,5 mm omm omm omm -I1mm Imm 0mm
5 100mm 300mm 110mm 100mm 101 mm 100,5mm 301mm 301 mm 301,0mm 110mm 110mm 110,0 mm omm -I1mm omm -I1mm 0mm 0mm
6 100mm 300mm 110mm 100mm 100 mm 100,0mm 300mm 301 mm 300,5mm 109mm 110 mm 109,5 mm omm omm omm -1mm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 1mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Ceafa OLD3  (id: 103) format: 100x300x110 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Ceatfa OLD3  (id: 7) format: 100x300x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 129
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/127 dotyczgcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada tupana 20 (id:61)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
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[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
= S 4 = 3 4 Q 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 200mm 110mm 200mm 198 mm 202 mm 200,0mm 107mm 110mm 108,5mm 198 mm 200 mm 199,0 mm omm omm 2mm 0mm Imm 0mm
2 200mm 110mm 200mm 198 mm 203 mm 200,5mm 110mm 107 mm 108,5mm 197 mm 200 mm 1985 mm omm -I1mm 2mm 0mm 2mm 0mm
3 200mm 110mm 200mm 203mm 199 mm 201,0mm 108 mm 111 mm 109,5mm 199mm 201 mm 200,0 mm omm -1mm Imm omm omm omm
4 200mm 110mm 200mm 202mm 198 mm 200,0mm 107mm 107 mm 107,0mm 201 mm 200 mm 200,5 mm omm omm 3mm 0mm 0mm -Imm
5 200mm 110mm 200mm 200 mm 200 mm 200,0mm 108 mm 109 mm 108,5mm 199 mm 200 mm 199,5mm omm omm 2mm 0mm Imm 0mm
6 200mm 110mm 200mm 198 mm 198 mm 1980mm 107mm 107 mm 107,0mm 197 mm 198 mm 197,5 mm 2mm omm 3mm omm 3mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 1 mm max. odchytki wymiaréw 3 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada tupana 20 (id: 109) format: 200x110x200 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada tupana 20  (id: 13) format: 200x110x200 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 130
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/133 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada tupana 20 (id:63)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
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o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 = 3 4 Q 3 3 3 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 200mm 110mm 400mm 197 mm 198 mm 197,5mm 110mm 108 mm 109,0mm 398 mm 401 mm 399,5 mm 3mm omm Imm 0mm Imm 0mm
2 200mm 110mm 400mm 201 mm 197 mm 199,0mm 109mm 109 mm 109,0mm 403mm 398 mm 400,5 mm 1mm omm Imm 0mm 0mm -Imm
3 200mm 110mm 400mm 198 mm 200 mm 199,0mm 108 mm 111 mm 109,5mm 397mm 403 mm 400,0 mm Imm omm Imm omm omm omm
4 200mm 110mm 400mm 197 mm 197 mm 197,0mm 108 mm 108 mm 108,0mm 401 mm 398 mm 399,5 mm 3mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
5 200mm 110mm 400mm 198 mm 198 mm 198,0mm 109mm 109 mm 109,0mm 400 mm 400 mm 400,0 mm 2mm omm Imm 0mm 0mm 0mm
6 200mm 110mm 400mm 197 mm 197 mm 197,0mm 108 mm 108 mm 108,0mm 397 mm 398 mm 397,5mm 3mm omm 2mm omm 3mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 3 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada tupana 20  (id: 111) format: 200x110x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada tupana 20  (id: 15) format: 200x110x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 131
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/139 dotyczgcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 10 (id:71)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
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=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
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3 3 4 = 3 4 = 3 2 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 110mm 100mm 570mm 110mm 110 mm 110,0mm 100mm 100 mm 100,0mm 573mm 573 mm 573,0 mm omm omm omm 0mm 0mm -3mm
2 110mm 100mm 570mm 112mm 111 mm 111,5mm 102mm 101 mm 101,5mm 572mm 572 mm 572,0 mm omm -2mm omm -2mm omm -2mm
3 110mm 100mm 570mm 111mm 111 mm 111,0mm 101 mm 102mm 101,5mm 574mm 571 mm 572,5mm omm -1mm omm -2mm omm -3mm
4 110mm 100mm 570mm 110mm 110 mm 110,0mm 100mm 100 mm 100,0mm 572mm 571 mm 571,5mm omm omm omm 0mm 0mm -2mm
5 110mm 100mm 570mm 111mm 110 mm 110,5mm 101mm 101 mm 101,0mm 573mm 572 mm 572,5mm omm -I1mm omm -I1mm 0mm -3mm
6 110mm 100mm 570mm 110mm 110 mm 110,0mm 100mm 100 mm 100,0mm 572mm 571 mm 571,5mm omm omm omm omm omm -2mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 3mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada oqrodowa 10  (id: 119) format: 110x100x580 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada ogrodowa 10  (id: 23) format: 110x100x580 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 132
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Szczegoty badari numer: ZK 272/LAB/11/2020/145 dotyczqcego: mata architektura, e ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 20 (id:74)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 = 3 4 Q 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 110mm 200mm 300mm 111mm 108 mm 109,5mm 199mm 199 mm 199,0mm 299mm 300 mm 299,5 mm 1mm omm Imm 0mm Imm 0mm
2 110mm 200mm 300mm 110mm 109 mm 109,5mm 200mm 198 mm 199,0mm 298 mm 300 mm 299,0 mm 1mm omm Imm 0mm Imm 0mm
3 110mm 200mm 300mm 108 mm 110 mm 109,0mm 201 mm 199 mm 200,0mm 301 mm 301 mm 301,0mm Imm omm omm omm omm -1mm
4 110mm 200mm 300mm 108 mm 108 mm 108,0mm 199mm 198 mm 198,5mm 298 mm 300 mm 299,0 mm 2mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
5 110mm 200mm 300mm 109mm 109 mm 109,0mm 200mm 198 mm 199,0mm 299 mm 300 mm 299,5 mm 1mm omm Imm 0mm Imm 0mm
6 110mm 200mm 300mm 108 mm 108 mm 1080mm 199mm 198 mm 1985mm 298 mm 300 mm 299,0 mm 2mm omm 2mm omm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 1mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada oqrodowa 20  (id: 122) format: 110x200x300 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada ogrodowa 20  (id: 26) format: 110x200x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 133
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Szczegdty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/151 dotyczgcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 20 (id:75)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
i 3 [ N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
= S 4 = 3 4 Q 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 110mm 200mm 400mm 109mm 113 mm 111,0mm 197mm 200 mm 198,5mm 399mm 403 mm 401,0 mm omm -I1mm 2mm 0mm 0mm -Imm
2 110mm 200mm 400mm 111mm 109 mm 110,0mm 203mm 199 mm 201,0mm 401 mm 397 mm 399,0 mm omm omm omm -I1mm Imm 0mm
3 110mm 200mm 400mm 110mm 114 mm 1120mm 196 mm 200 mm 198,0mm 400 mm 402 mm 401,0 mm omm -2mm 2mm omm omm -1mm
4 110mm 200mm 400mm 110mm 106 mm 108,0mm 204mm 201 mm 202,5mm 400mm 396 mm 398,0 mm 2mm omm omm -3mm 2mm 0mm
5 110mm 200mm 400mm 110mm 112 mm 111,0mm 196 mm 200 mm 198,0mm 400 mm 401 mm 400,5 mm omm -I1mm 2mm 0mm omm -I1mm
6 110mm 200mm 400mm 110mm 106 mm 1080mm 204 mm 200 mm 202,0mm 400 mm 396 mm 398,0 mm 2mm omm omm -2mm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiaréw 1mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada oqrodowa 20  (id: 123) format: 110x200x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada ogrodowa 20  (id: 27) format: 110x200x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 134
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/157 dotyczgcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 20 (id:77)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
i 3 [ N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 = 3 4 = 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 110mm 200mm 780 mm 112mm 114 mm 113,0mm 196 mm 197 mm 196,5mm 782 mm 784 mm 783,0 mm omm -3mm 4mm 0mm 0mm -3mm
2 110mm 200mm 780 mm 108 mm 106 mm 107,0mm 202mm 202mm 202,0mm 778 mm 776 mm 777,0 mm 3mm omm omm -2mm 3mm 0mm
3 110mm 200mm 780 mm 112mm 114 mm 113,0mm  199mm 199 mm 199,0mm 782 mm 780 mm 781,0 mm omm -3mm Imm omm omm -1mm
4 110mm 200mm 780 mm 111mm 110 mm 110,5mm 201mm 199 mm 200,0mm 781 mm 779 mm 780,0 mm omm -I1mm omm 0mm 0mm 0mm
5 110mm 200mm 780 mm 110mm 112 mm 111,0mm 199mm 200 mm 199,5mm 780 mm 782 mm 781,0 mm omm -I1mm Imm 0mm omm -I1mm
6 110mm 200mm 780 mm 110mm 108 mm 109,0mm 202mm 202mm 202,0mm 780 mm 778 mm 779,0 mm Imm omm omm -2mm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 3 mm max. odchytki wymiarow 3 mm max. odchytki wymiaréw 4 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 3 mm max. odchytki wymiaréw 3mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada oqrodowa 20  (id: 125) format: 110x200x780 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada ogrodowa 20  (id: 29) format: 110x200x780 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 135
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/163 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 5 (id:80)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
S & 8 s S& S& & S8 338 g S8 38 S AX AX gX g 95 S F
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
i 3 [ N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 110 mm 50mm 400mm 110mm 110 mm 110,0 mm 49 mm 54mm 51,5mm 396mm 399 mm 397,5mm omm omm omm -2mm 3mm 0mm
2 110 mm 50mm 400mm 111mm 109 mm 110,0 mm 52 mm 52mm 520mm 403mm 399 mm 401,0 mm omm omm omm -2mm 0mm -Imm
3 110 mm 50mm 400mm 110mm 110 mm 110,0mm 47 mm 47mm 47,0mm 401 mm 400 mm 400,5 mm omm omm 3mm omm omm -1mm
4 110 mm 50mm 400mm 109mm 109 mm 109,0 mm 47 mm 47mm 47,0mm 399mm 399 mm 399,0 mm 1mm omm 3mm 0mm Imm 0mm
5 110 mm 50mm 400mm 110mm 110 mm 110,0 mm 49 mm 50mm 495mm 400mm 399 mm 399,5mm omm omm Imm 0mm Imm 0mm
6 110 mm 50mm 400mm 109mm 109 mm 109,0 mm 47 mm 47mm 47,0mm 396 mm 399 mm 397,5mm Imm omm 3mm omm 3mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 3 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiaréw 1mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada oqrodowa 5 (id: 128) format: 110x50x400 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 4, multikolor 5, multikolor 7
Palisada oqrodowa 5 (id: 32) format: 110x50x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 136
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/169 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak B1 (id:89)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
S & 8 s S& S& & S8 338 g S8 38 S AX AX gX g 95 S F
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 = b b b a a a Q Q [ 3 3 3 3 3 3
' ' oy I Y k0N W SIS S s S S
N 2. Q \ h =y V h 3 o o o. o. o. o.
= S 4 K 3 4 Q 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 260mm 220 mm 80mm 262mm 258 mm 260,0mm 224 mm 224 mm 224,0 mm 80 mm 80mm 80,0 mm omm omm omm -4mm 0mm 0mm
2 260mm 220 mm 80mm 263mm 259 mm 261,0mm 219mm 218 mm 218,5mm 81 mm 79mm 80,0 mm omm -I1mm 2mm 0mm 0mm 0mm
3 260mm 220 mm 80mm 259mm 262 mm 260,5mm 222mm 224 mm 223,0mm 81 mm 80mm 80,5mm omm -1mm omm -3mm omm -1mm
4 260mm 220 mm 80mm 259mm 258 mm 2585mm 219mm 218 mm 218,5mm 80 mm 79mm 79,5mm 2mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
5 260mm 220 mm 80mm 261mm 259mm 260,0mm 221mm 221 mm 221,0 mm 80 mm 80mm 80,0 mm omm omm omm -I1mm 0mm 0mm
6 260mm 220 mm 80mm 259mm 258 mm 2585mm 219mm 218 mm 218,5mm 80 mm 79mm 79,5mm 2mm omm 2mm omm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 4 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak B1  (id: 137) format: 260x220x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7
Pustak B1  (id: 41) format: 260x220x80 kolor: arafitowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 137
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/175 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak B1 (id:90)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
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= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 220mm 130 mm 80mm 224mm 219mm 221,5mm 128 mm 129 mm 128,5mm 81 mm 81mm 81,0mm omm -2mm 2mm 0mm 0mm -Imm
2 220mm 130 mm 80mm 222mm 218 mm 220,0mm 127 mm 132 mm 129,5mm 82 mm 82 mm 82,0mm omm omm Imm 0mm 0mm -2mm
3 220mm 130 mm 80mm 223mm 222 mm 222,5mm 131mm 132mm 131,5mm 80 mm 82mm 81,0mm omm -3mm omm -2mm omm -1mm
4 220mm 130 mm 80mm 222mm 218 mm 220,0mm 127 mm 129 mm 128,0 mm 80 mm 81 mm 80,5mm omm omm 2mm 0mm 0mm -Imm
5 220mm 130 mm 80mm 223mm  219mm 221,0mm 128 mm 130 mm 129,0 mm 81 mm 82 mm 81,5mm omm -I1mm Imm 0mm 0mm -2mm
6 220mm 130 mm 80mm 222mm 218 mm 220,0mm 127mm 129 mm 1280 mm 80 mm 81mm 80,5mm omm omm 2mm omm omm -1mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak B1  (id: 138) format: 220x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7
Pustak B1  (id: 42) format: 220x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 138
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/181 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak B3 (id:92)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
& 5 s § 38 39 s 3g 3 s 38 38 8§ §3 §3 55 55 85 83
= = = 9 S 8 x 9 = =~ 98 x 9= = = = = =
S & 8 s S& S& & S8 338 g S8 38 S AX AX gX g 95 S F
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N T h X o. o. o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 390mm 260 mm 80mm 394mm 392mm 393,0mm 263mm 258 mm 260,5mm 80 mm 80mm 80,0 mm omm -3mm omm -I1mm 0mm 0mm
2 390mm 260 mm 80mm 387mm 389 mm 388,0mm 265mm 256 mm 260,5mm 81 mm 80mm 80,5mm 2mm omm omm -I1mm 0mm -Imm
3 390mm 260 mm 80mm 386 mm 387 mm 386,5mm 256 mm 262 mm 259,0mm 79 mm 81mm 80,0mm 4mm omm Imm omm omm omm
4 390mm 260 mm 80mm 386mm 387 mm 386,5mm 256 mm 256 mm 256,0 mm 79 mm 80mm 79,5mm 4mm omm 4mm 0mm Imm 0mm
5 390mm 260 mm 80mm 388 mm 389 mm 388,5mm 260mm 258 mm 259,0 mm 80 mm 80mm 80,0 mm 2mm omm Imm 0mm 0mm 0mm
6 390mm 260 mm 80mm 386 mm 387 mm 386,5mm 256 mm 256 mm 256,0 mm 79 mm 80mm 79,5mm 4mm omm 4mm omm Imm 0mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 4 mm max. odchytki wymiarow 3 mm max. odchytki wymiaréw 4 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak B3 (id: 140) format: 390x260x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7
Pustak B3 (id: 44) format: 390x260x80 kolor: arafitowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 139
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/187 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak B3 (id:93)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 = b b b a a a Q Q [ 3 3 3 3 3 3
' ' oy I Y k0N W SIS S s S S
N 2. Q \ h =y V h 3 o o o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 390mm 130 mm 80mm 390mm 390 mm 390,0mm 127mm  132mm 129,5mm 80 mm 79mm 79,5mm omm omm Imm 0mm Imm 0mm
2 390mm 130 mm 80mm 391mm 389 mm 390,0mm 125mm 134 mm 129,5mm 80 mm 81 mm 80,5mm omm omm Imm 0mm 0mm -Imm
3 390mm 130 mm 80mm 393mm 392mm 3925mm 134mm 134 mm 134,0mm 79 mm 81mm 80,0mm omm -3mm omm -4 mm omm omm
4 390mm 130 mm 80mm 390mm 389 mm 389,5mm 125mm  132mm 128,5mm 79 mm 79mm 79,0 mm 1mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
5 390mm 130 mm 80mm 391mm 390 mm 390,5mm 128 mm 133 mm 130,5mm 80 mm 80mm 80,0 mm omm -I1mm omm -I1mm 0mm 0mm
6 390mm 130 mm 80mm 390mm 389 mm 3895mm 125mm  132mm 128,5mm 79 mm 79mm 79,0mm Imm omm 2mm omm Imm 0mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 4 mm max. odchytki wymiarow 1 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak B3 (id: 141) format: 390x130x80 kolor: multikolor 2, multikolor 3, multikolor 7
Pustak B3 (id: 45) format: 390x130x80 kolor: arafitowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 140

(g6:p1) €8 ypISNd



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/193 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
g , .
mata architektura: Ceqta ogrodowa ukosna (id:101)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
& 3 8 g R R R 3 R R R 3 B s s ¥ T3 ES I
3 = b b b a a a Q Q [ 3 3 3 3 3 3
' ' oy I Y k0N W SIS S s S S
N 2. Q \ h =y V h 3 o o o. o. o. o.
= S 4 K 3 4 ) 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 160mm 200mm 110mm 160mm 162 mm 161,0mm 198 mm 201 mm 199,5mm 110mm 108 mm 109,0 mm omm -I1mm Imm 0mm Imm 0mm
2 160mm 200mm 110mm 157 mm 163 mm 160,0mm 196 mm 198 mm 197,0mm 110mm 110mm 110,0 mm omm omm 3mm 0mm 0mm 0mm
3 160mm 200mm 110mm 163mm 157 mm 160,0mm 203mm 199mm 201,0mm 108 mm 109 mm 108,5 mm omm omm omm -1mm 2mm omm
4 160mm 200mm 110mm 157 mm 157 mm 157,0mm 196 mm 198 mm 197,0mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 3mm omm 3mm 0mm 2mm 0mm
5 160mm 200mm 110mm 159mm 160 mm 159,5mm 198 mm 199 mm 198,5mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 1mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
6 160mm 200mm 110mm 157mm 157 mm 157,0mm 196 mm 198 mm 197,0mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 3mm omm 3mm omm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Ceata ogrodowa ukosna  (id: 53) format: 150x200x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 141
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/199 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Ceqta OLD5 (id:105)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 = b b b a a a Q Q [ 3 3 3 3 3 3
' ' oy I Y k0N W SIS S s S S
N 2. Q \ h =y V h 3 o o o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 200mm 200mm 110mm 199mm 198 mm 198,5mm 199mm 200 mm 199,5mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 2mm omm Imm 0mm Imm 0mm
2 200mm 200mm 110mm 198 mm 200 mm 199,0mm 199mm 199 mm 199,0mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 1mm omm Imm 0mm 2mm 0mm
3 200mm 200mm 110mm 199mm 199 mm 199,0mm 200mm 199 mm 199,5mm 109 mm 109 mm 109,0 mm Imm omm Imm omm Imm omm
4 200mm 200mm 110mm 198 mm 198 mm 198,0mm 199mm 199 mm 199,0mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 2mm omm Imm 0mm 2mm 0mm
5 200mm 200mm 110mm 198 mm 199 mm 198,5mm 199mm 199 mm 199,0mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 2mm omm Imm 0mm 2mm 0mm
6 200mm 200mm 110mm 198 mm 198 mm 1980mm 199mm 199 mm 199,0mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 2mm omm Imm omm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Ceqta OLD5  (id: 57) format: 200x200x110 kolor: biaty, z6tty, multikolor 6, multikolor 8
Ceafa OLD5  (id: 9) format: 200x200x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 142
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Szczegdty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/205 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

(£01:p!) @10 bmopo.ibo bphas yazsbqg

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Daszek ceqta ogrodowa OLD (id:107)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N T h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 = 3 4 Q 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 500mm 500mm 110mm 498 mm 497 mm 497,5mm 499mm 500 mm 499,5mm 110mm 108 mm 109,0 mm 3mm omm Imm 0mm Imm 0mm
2 500mm 500mm 110mm 499 mm 499 mm 499,0mm 500mm 499 mm 499,5mm 109mm 110 mm 109,5 mm 1mm omm Imm 0mm Imm 0mm
3 500mm 500mm 110mm 497 mm 499 mm 498,0mm 498 mm 498 mm 498,0mm 109mm 109 mm 109,0 mm 2mm omm 2mm omm Imm omm
4 500mm 500mm 110mm 499 mm 498 mm 4985mm 499mm 498 mm 498,5mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 2mm omm 2mm 0mm 2mm 0mm
5 500mm 500mm 110mm 498 mm 498 mm 498,0mm 499mm 499 mm 499,0mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 2mm omm Imm 0mm Imm 0mm
6 500mm 500mm 110mm 497 mm 497 mm 497,0mm 498 mm 498 mm 498,0mm 108 mm 108 mm 108,0 mm 3mm omm 2mm omm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 3 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 59) format: 500x500x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 11) format: 500x500x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 143



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/211 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

(30T:p1) @10 PMOpoIbo p}632 yazsng

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Daszek ceqta ogrodowa OLD (id:108)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
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= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
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3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N T h X o. o. o. o. o. o.
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I : & s
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1 300mm 600mm 110mm 299mm 298 mm 2985mm 597mm 600 mm 5985mm 110mm 109 mm 109,5 mm 2mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
2 300mm 600mm 110mm 301mm 300 mm 300,5mm 599mm 599 mm 599,0mm 110mm 110 mm 110,0 mm omm -I1mm Imm 0mm 0mm 0mm
3 300mm 600mm 110mm 300mm 301 mm 3005mm 600mm 597 mm 598,5mm 108 mm 110 mm 109,0 mm omm -1mm 2mm omm Imm omm
4 300mm 600mm 110mm 298 mm 301 mm 299,5mm 598 mm 597 mm 597,5mm 108 mm 109 mm 108,5 mm 1mm omm 3mm 0mm 2mm 0mm
5 300mm 600mm 110mm 300mm 300 mm 300,0mm 598 mm 598 mm 598,0mm 109 mm 110 mm 109,5 mm omm omm 2mm 0mm Imm 0mm
6 300mm 600mm 110mm 298 mm 298 mm 2980mm 597mm 597 mm 597,0mm 108 mm 109 mm 1085 mm 2mm omm 3mm omm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 3 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 60) format: 300x600x110 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8
Daszek ceata oarodowa OLD  (id: 12) format: 300x600x110 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 144



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/217 dotyczgcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada tupana 20 (id:110)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
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= S 4 = 3 4 Q 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
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1 200mm 110mm 300mm 199mm 198 mm 198,5mm 109mm 107 mm 108,0mm 299mm 296 mm 297,5 mm 2mm omm 2mm 0mm 3mm 0mm
2 200mm 110mm 300mm 199mm 200 mm 1995mm 111mm 108 mm 109,5mm 304 mm 298 mm 301,0 mm 1mm omm Imm 0mm 0mm -Imm
3 200mm 110mm 300mm 201 mm 201 mm 201,0mm 110mm 109 mm 109,5mm 301 mm 301 mm 301,0 mm omm -1mm Imm omm omm -1mm
4 200mm 110mm 300mm 199mm 198 mm 198,5mm 109mm 107 mm 108,0mm 299mm 296 mm 297,5 mm 2mm omm 2mm 0mm 3mm 0mm
5 200mm 110mm 300mm 200mm 199 mm 199,5mm 110mm 108 mm 109,0mm 301 mm 298 mm 299,5 mm 1mm omm Imm 0mm Imm 0mm
6 200mm 110mm 300mm 199mm 198 mm 1985mm 109mm 107 mm 108,0mm 299 mm 296 mm 297,5mm 2mm omm 2mm omm 3mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 1mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada tupana 20  (id: 62) format: 200x110x300 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8
Palisada tupana 20  (id: 14) format: 200x110x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 145
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/223 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada tupana 20 (id:112)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
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1 200mm 110mm 570mm 197 mm 200 mm 198,5mm 108 mm 111 mm 109,5mm 571 mm 570 mm 570,5mm 2mm omm Imm 0mm 0mm -Imm
2 200mm 110mm 570mm 201mm 201 mm 201,0mm 110mm 110mm 110,0mm 567 mm 569 mm 568,0 mm omm -I1mm omm 0mm 2mm 0mm
3 200mm 110mm 570mm 202mm 198 mm 200,0mm 112mm 109 mm 110,5mm 569 mm 568 mm 5685 mm omm omm omm -1mm 2mm omm
4 200mm 110mm 570mm 200mm 198 mm 199,0mm 108 mm 109 mm 108,5mm 567 mm 568 mm 567,5mm 1mm omm 2mm 0mm 3mm 0mm
5 200mm 110mm 570mm 200mm 199 mm 1995mm 110mm 110mm 110,0mm 568 mm 569 mm 568,5 mm 1mm omm omm 0mm 2mm 0mm
6 200mm 110mm 570mm 197 mm 198 mm 197,5mm 108 mm 109 mm 1085mm 567 mm 568 mm 567,5mm 3mm omm 2mm omm 3mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada fupana 20  (id: 64) format: 200x110x600 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8
Palisada tupana 20  (id: 16) format: 200x110x600 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 146
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Szczegdty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/343 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada tupana 20 (id:113)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
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1 200mm 110mm 770mm 197 mm 200 mm 198,5mm 109mm 112mm 110,5mm 772mm 771 mm 771,5mm 2mm omm omm -I1mm 0mm -2mm
2 200mm 110mm 770mm 203mm 203 mm 203,0mm 107mm 110mm 108,5mm 768 mm 768 mm 768,0 mm omm -3mm 2mm 0mm 2mm 0mm
3 200mm 110mm 770mm 202mm 203 mm 202,5mm 110mm 112mm 111,0mm 773mm 769 mm 771,0 mm omm -3mm omm -1mm omm -1mm
4 200mm 110mm 770mm 197 mm 200 mm 198,5mm 107mm 110mm 108,5mm 769 mm 768 mm 768,5mm 2mm omm 2mm 0mm 2mm 0mm
5 200mm 110mm 770mm 200mm 202 mm 201,0mm 108 mm 111 mm 1095mm 770mm 769 mm 769,5mm omm -I1mm Imm 0mm Imm 0mm
6 200mm 110mm 770mm 197 mm 200 mm 1985mm 107mm 110mm 1085mm 768 mm 768 mm 768,0 mm 2mm omm 2mm omm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 3 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada tupana 20  (id: 65) format: 200x110x800 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8
Palisada tupana 20  (id: 17) format: 200x110x800 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 147
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/235 dotyczgcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada narozna _ (id:114)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
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1 110mm 100mm 300mm 112mm 110 mm 111,0mm 99mm 102mm 100,5mm 299mm 301 mm 300,0 mm omm -I1mm omm -I1mm 0mm 0mm
2 110mm 100mm 300mm 109mm 112 mm 110,5mm 101 mm 99mm 100,0mm 303mm 302 mm 302,5mm omm -I1mm omm 0mm 0mm -3mm
3 110mm 100mm 300mm 110mm 109 mm 109,5mm 100mm 102mm 101,0mm 298 mm 298 mm 298,0 mm Imm omm omm -1mm 2mm omm
4 110mm 100mm 300mm 109mm 109 mm 109,0 mm 99 mm 99mm 990mm 298 mm 298 mm 298,0 mm 1mm omm Imm 0mm 2mm 0mm
5 110mm 100mm 300mm 110mm 110 mm 110,0mm 100mm 100 mm 100,0mm 300 mm 300 mm 300,0 mm omm omm omm 0mm 0mm 0mm
6 110mm 100mm 300mm 109 mm 109 mm 109,0 mm 99 mm 9mm 99,0mm 298 mm 298 mm 298,0 mm Imm omm Imm omm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada narozna  (id: 66) format: 110x100x300 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8
Palisada narozna  (id: 18) format: 110x100x300 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 148
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/241 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada narozna _ (id:115)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
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1 110mm 100mm 400mm 110mm 110 mm 110,0 mm 99 mm 98mm 985mm 396 mm 402 mm 399,0 mm omm omm 2mm 0mm Imm 0mm
2 110mm 100mm 400mm 109mm 111 mm 110,0mm 100mm 110 mm 1050mm 399mm 399 mm 399,0 mm omm omm omm -5mm Imm 0mm
3 110mm 100mm 400mm 110mm 112 mm 111,0mm 100mm  110mm 1050mm 403mm 400 mm 401,5 mm omm -1mm omm -5mm omm -2mm
4 110mm 100mm 400mm 111mm 110 mm 110,5mm 98 mm 98mm 980mm 396 mm 399 mm 397,5mm omm -I1mm 2mm 0mm 3mm 0mm
5 110mm 100mm 400mm 110mm 111 mm 110,5mm 99mm 104 mm 101L,5mm 398 mm 400 mm 399,0 mm omm -I1mm omm -2mm Imm 0mm
6 110mm 100mm 400mm 109 mm 110 mm 109,5 mm 98 mm 98mm 980mm 396 mm 399 mm 397,5mm Imm omm 2mm omm 3mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada narozna  (id: 67) format: 110x100x400 kolor: biaty, zotty, multikolor 6, multikolor 8
Palisada narozna  (id: 19) format: 110x100x400 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 149
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Szczegdty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/247 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 20 (id:121)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 110mm 200mm 200mm 112mm 108 mm 110,0mm 198 mm 200 mm 199,0mm 198 mm 201 mm 199,5 mm omm omm Imm 0mm Imm 0mm
2 110mm 200mm 200mm 110mm 111 mm 110,5mm  199mm 199 mm 199,0mm 198 mm 202 mm 200,0 mm omm -I1mm Imm 0mm 0mm 0mm
3 110mm 200mm 200mm 109mm 111 mm 110,0mm 201 mm 200 mm 200,5mm 199mm 200 mm 199,5 mm omm omm omm -1mm Imm omm
4 110mm 200mm 200mm 109 mm 108 mm 108,5mm 198 mm 199 mm 198,5mm 198 mm 200 mm 199,0 mm 2mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
5 110mm 200mm 200mm 110mm 110 mm 110,0mm 199mm 200 mm 199,5mm 198 mm 201 mm 199,5 mm omm omm Imm 0mm Imm 0mm
6 110mm 200mm 200mm 109 mm 108 mm 1085mm 198 mm 199 mm 1985mm 198 mm 200 mm 199,0 mm 2mm omm 2mm omm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada ogrodowa 20  (id: 73) format: 110x200x200 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8
Palisada ogrodowa 20  (id: 25) format: 110x200x200 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 150
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/253 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 20 (id:124)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
i 3 [ N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 110mm 200mm 580 mm 112mm 110 mm 111,0mm 198 mm 198 mm 198,0mm 577 mm 580 mm 578,5 mm omm -I1mm 2mm 0mm 2mm omm
2 110mm 200mm 580 mm 109mm 110 mm 109,5mm 198 mm 199 mm 198,5mm 577 mm 580 mm 578,5mm 1mm omm 2mm 0mm 2mm 0mm
3 110mm 200mm 580 mm 108 mm 111 mm 109,5mm 199mm 199 mm 199,0mm 580 mm 579 mm 579,5mm Imm omm Imm omm Imm omm
4 110mm 200mm 580 mm 108 mm 110 mm 109,0mm 198 mm 198 mm 198,0mm 577 mm 579 mm 578,0 mm 1mm omm 2mm 0mm 2mm 0mm
5 110mm 200mm 580 mm 109mm 110 mm 109,5mm 198 mm 198 mm 198,0mm 578 mm 580 mm 579,0 mm 1mm omm 2mm 0mm Imm 0mm
6 110mm 200mm 580 mm 108 mm 110 mm 109,0mm 198 mm 198 mm 198,0mm 577mm 579 mm 5780 mm Imm omm 2mm omm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada ogrodowa 20  (id: 76) format: 110x200x580 kolor: biaty, z6fty, multikolor 6, multikolor 8
Palisada ogrodowa 20  (id: 28) format: 110x200x580 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 151
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/259 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Palisada ogrodowa 5 (id:126)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
: : s N @ N N N N N N § § § 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 110 mm 50mm 200mm 110mm 110 mm 110,0 mm 49 mm 49mm 490mm 197mm 201 mm 199,0 mm omm omm Imm 0mm Imm 0mm
2 110 mm 50mm 200mm 109mm 110 mm 109,5 mm 48 mm 52mm 500mm 204mm 202 mm 203,0 mm 1mm omm omm 0mm 0mm -3mm
3 110 mm 50mm 200mm 110mm 108 mm 109,0 mm 53mm 52mm 525mm 202mm 202 mm 202,0 mm Imm omm omm -3mm omm -2mm
4 110 mm 50mm 200mm 109mm 108 mm 108,5 mm 54 mm 49mm 51,5mm 197mm 201 mm 199,0 mm 2mm omm omm -2mm Imm 0mm
5 110 mm 50mm 200mm 110mm 109 mm 109,5 mm 51mm 50mm 505mm 200mm 202 mm 201,0 mm Imm omm omm -I1mm omm -I1mm
6 110 mm 50mm 200mm 109mm 108 mm 1085 mm 48 mm 49mm 485mm 197mm 201 mm 199,0 mm 2mm omm 2mm omm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiarow 1 mm max. odchytki wymiaréw 3mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Palisada oqrodowa 5 (id: 78) format: 110x50x200 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8
Palisada oqrodowa 5  (id: 30) format: 110x50x200 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 152
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/265 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak A3 (id:132)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
i 3 [ N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N T h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 = 3 4 = 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 390mm 260mm 160mm 391mm 391 mm 391,0mm 255mm 256 mm 2555mm 161mm 160 mm 160,5 mm omm -I1mm 5mm 0mm 0mm -Imm
2 390mm 260mm 160mm 391mm 392 mm 391,5mm 258 mm 258 mm 2580mm 161mm 161 mm 161,0 mm omm -2mm 2mm 0mm 0mm -Imm
3 390mm 260mm 160mm 391mm 392mm 391,5mm 258 mm 258 mm 2580mm 161mm 161 mm 161,0 mm omm -2mm 2mm omm omm -1mm
4 390mm 260mm 160mm 392mm 391 mm 391,5mm 255mm 256 mm 2555mm 159mm 160 mm 159,5 mm omm -2mm 5mm 0mm Imm 0mm
5 390mm 260mm 160mm 391mm 392 mm 391,5mm 256 mm 257 mm 256,5mm 161 mm 160 mm 160,5 mm omm -2mm 4mm 0mm 0mm -Imm
6 390mm 260mm 160mm 391mm 391 mm 391,0mm 255mm 256 mm 2555mm 161mm 160 mm 160,5mm omm -I1mm 5mm omm omm -1mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 4 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak A3 (id: 84) format: 390x260x160 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8
Pustak A3 (id: 36) format: 390x260x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 153
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/271 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak A3 (id:133)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
i 3 [ N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N T h X o. o. o. o. o. o.
= S 4 = 3 4 Q 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 390mm 130mm 160mm 391mm 390 mm 390,5mm 135mm 134 mm 134,5mm 161mm 160 mm 160,5 mm omm -I1mm omm -5mm 0mm -Imm
2 390mm 130mm 160mm 391mm 391 mm 391,0mm 132mm 133mm 1325mm 161mm 162 mm 161,5mm omm -I1mm omm -3mm 0mm -2mm
3 390mm 130mm 160mm 398 mm 391 mm 3945mm 135mm  134mm 134,5mm 161mm 159 mm 160,0 mm omm -5mm omm -5mm omm omm
4 390mm 130mm 160mm 391mm 390 mm 390,5mm 132mm 133mm 1325mm 160mm 159 mm 159,5mm omm -I1mm omm -3mm Imm 0mm
5 390mm 130mm 160mm 393mm 390 mm 391,5mm 134mm 134 mm 1340mm 161mm 160 mm 160,5 mm omm -2mm omm -4mm 0mm -Imm
6 390mm 130mm 160mm 391 mm 390 mm 3905mm 132mm 133mm 132,5mm 161mm 159 mm 160,0 mm omm -I1mm omm -3mm omm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 4 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 4 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak A3 (id: 85) format: 390x130x160 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8
Pustak A3 (id: 37) format: 390x130x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 154
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/277 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak A4 (id:134)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
& 5 s § 38 39 s 3g 3 s 38 38 8§ §3 §3 55 55 85 83
= = = 9 S 8 x 9 = =~ 98 x 9= = = = = =
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
; ; = N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N T h X o. o. o. o. o. o.
= S 4 = 3 4 ) 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 390mm 390mm 160mm 390mm 391 mm 390,5mm 386 mm 389 mm 387,5mm 161mm 161 mm 161,0 mm omm -I1mm 3mm 0mm 0mm -Imm
2 390mm 390mm 160mm 389 mm 389 mm 389,0mm 393mm 393mm 393,0mm 160mm 162 mm 161,0 mm 1mm omm omm -3mm 0mm -Imm
3 390mm 390mm 160mm 390mm 391 mm 3905mm 394mm 393mm 393,5mm 162mm 161 mm 161,5mm omm -1mm omm -4 mm omm -2mm
4 390mm 390mm 160mm 389 mm 389 mm 389,0mm 386 mm 389 mm 387,5mm 160mm 161 mm 160,5 mm 1mm omm 3mm 0mm 0mm -Imm
5 390mm 390mm 160mm 390mm 390 mm 390,0mm 390mm 391 mm 390,5mm 161mm 161 mm 161,0 mm omm omm omm -I1mm 0mm -Imm
6 390mm 390mm 160mm 389 mm 389 mm 389,0mm 386 mm 389 mm 387,5mm 160mm 161 mm 160,5mm Imm omm 3mm omm omm -1mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 4 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak A4 (id: 86) format: 390x390x160 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8
Pustak A4 (id: 38) format: 390x390x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 155
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/283 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak A5 (id:135)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
i 3 [ N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
= S 4 = 3 4 Q 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 390mm 220mm 160mm 390mm 389 mm 389,5mm 221mm 222mm 221,5mm 160mm 161 mm 160,5 mm 1mm omm omm -2mm 0mm -Imm
2 390mm 220mm 160mm 391mm 390 mm 390,5mm 220mm 221 mm 220,5mm 162mm 162 mm 162,0 mm omm -I1mm omm -I1mm 0mm -2mm
3 390mm 220mm 160mm 390mm 390 mm 390,0mm 223mm  222mm 222,5mm 161mm 162mm 161,5mm omm omm omm -3mm omm -2mm
4 390mm 220mm 160mm 390mm 389 mm 389,5mm 220mm 221 mm 220,5mm 160mm 161 mm 160,5 mm 1mm omm omm -I1mm 0mm -Imm
5 390mm 220mm 160mm 390mm 390 mm 390,0mm 221mm 222mm 221,5mm 161mm 162 mm 161,5mm omm omm omm -2mm 0mm -2mm
6 390mm 220mm 160mm 390mm 389 mm 3895mm 220mm 221mm 220,5mm 160mm 161 mm 160,5mm Imm omm omm -1mm omm -1mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak A5 (id: 87) format: 390x220x160 kolor: biaty, zéfty, multikolor 6, multikolor 8
Pustak A5 (id: 39) format: 390x220x160 kolor: szary, arafitowy, brazowy, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 156
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/349 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

(svtT:p1) Amopodsnmp @a yazsea

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Daszek DD dwuspadowy  (id:145)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
i 3 [ N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 = 3 4 ) 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 490 mm 230 mm 60mm 490mm 490 mm 490,0mm 230mm 231 mm 230,5mm 61mm 60mm 60,5mm omm omm omm -I1mm 0mm -Imm
2 490 mm 230 mm 60mm 491mm 491 mm 491,0mm 231mm 231 mm 231,0mm 61 mm 60mm 60,5mm omm -I1mm omm -I1mm omm -I1mm
3 490 mm 230 mm 60mm 491 mm 491 mm 491,0mm 232mm 230 mm 231,0mm 60 mm 61mm 60,5mm omm -1mm omm -1mm omm -1mm
4 490 mm 230 mm 60mm 490mm 490 mm 490,0mm 230mm 230 mm 230,0 mm 60 mm 60mm 60,0mm omm omm omm 0mm 0mm 0mm
5 490 mm 230 mm 60mm 490mm 490 mm 490,0mm 231 mm 230 mm 230,5mm 60 mm 60mm 60,0mm omm omm omm -I1mm 0mm 0mm
6 490 mm 230 mm 60mm 490mm 490 mm 490,0mm 230mm 230 mm 230,0 mm 60 mm 60mm 60,0mm omm omm omm omm omm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 157



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/295 dotyczgcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

(zvT:pl) Amopodsnmp @ yazspa

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Daszek DM dwuspadowy (id:147)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
S & 8 s S& S& & S8 338 g S8 38 S AX AX gX g 95 S F
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
; ; = N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 = 3 4 ) 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 310mm 230 mm 60mm 309mm 309 mm 309,0mm 229 mm 228 mm 228,5mm 61mm 60mm 60,5mm 1mm omm 2mm 0mm 0mm -Imm
2 310mm 230 mm 60mm 310mm 310mm 310,0mm 230mm 230 mm 230,0 mm 61mm 59mm 60,0mm omm omm omm 0mm 0mm 0mm
3 310mm 230 mm 60mm 310mm 310mm 310,0mm 230mm 231 mm 230,5mm 61 mm 61mm 61,0mm omm omm omm -1mm omm -1mm
4 310mm 230 mm 60mm 309mm 309 mm 309,0mm 229mm 228 mm 228,5mm 61mm 59mm 60,0mm 1mm omm 2mm 0mm 0mm 0mm
5 310mm 230 mm 60mm 310mm 310mm 310,0mm 230mm 229 mm 229,5mm 61mm 60mm 60,5mm omm omm Imm 0mm 0mm -Imm
6 310mm 230 mm 60mm 309mm 309 mm 309,0mm 229mm 228 mm 228,5mm 61 mm 59mm 60,0mm Imm omm 2mm omm omm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 158



Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/301 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Daszek DM ptaski (id:148)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
S & 8 s S& S& & S8 338 g S8 38 S AX AX gX g 95 S F
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 = b b b a a a Q Q [ 3 3 3 3 3 3
' ' oy I Y k0N W SIS S s S S
N 2. Q \ h =y V h 3 o o o. o. o. o.
= S 4 K 3 4 Q 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 310mm 230 mm 60mm 311mm 310mm 310,5mm 232mm  232mm 232,0mm 60 mm 61mm 60,5mm omm -I1mm omm -2mm 0mm -Imm
2 310mm 230 mm 60mm 310mm 311 mm 310,5mm 231mm 232mm 231,5mm 61mm 62mm 61,5mm omm -I1mm omm -2mm 0mm -2mm
3 310mm 230 mm 60mm 310mm 309 mm 309,5mm 232mm 231mm 231,5mm 60 mm 61mm 60,5mm Imm omm omm -2mm omm -1mm
4 310mm 230 mm 60mm 309mm 309 mm 309,0mm 231mm 231 mm 231,0mm 60 mm 61mm 60,5mm 1mm omm omm -I1mm 0mm -Imm
5 310mm 230 mm 60mm 310mm 310mm 3100mm 232mm  232mm 232,0mm 60 mm 61mm 60,5mm omm omm omm -2mm 0mm -Imm
6 310mm 230 mm 60mm 309mm 309 mm 309,0mm 231mm 231mm 231,0mm 60 mm 61mm 60,5mm Imm omm omm -1mm omm -1mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Daszek DM pfaski  (id: 152) format: 300x230x60 kolor: multikolor 8
Daszek DM ptaski  (id: 150) format: 300x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 159
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/355 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Daszek DD ptaski (id:151)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
=3 S 3 3 o o o N N X 5 5 S 28 TE| 28| 8 28 =28 —
@ 3 S S R R R 8 ] ] ) ® o 3 S &S -5 &3 <%
3 = b b b a a a Q Q [ 3 3 3 3 3 3
' ' oy I Y k0N W SIS S s S S
N 2. Q \ h =y V h 3 o o o. o. o. o.
3 3 4 = 3 4 = 3 3 2 3 3 3 3
I : & s
53 Q
1 465mm 230 mm 60mm 466 mm 468 mm 467,0mm 227 mm 228 mm 227,5 mm 61mm 63mm 62,0mm omm -2mm 3mm 0mm 0mm -2mm
2 465 mm 230 mm 60mm 464mm 462 mm 463,0mm 233mm 231 mm 232,0mm 59 mm 57mm 580mm 2mm omm omm -2mm 2mm 0mm
3 465mm 230 mm 60mm 465mm 467 mm 466,0mm 228 mm 228 mm 228,0 mm 62 mm 64mm 63,0mm omm -1mm 2mm omm omm -3mm
4 465mm 230 mm 60mm 463mm 461 mm 462,0mm 234mm 232 mm 233,0mm 58 mm 56mm 57,0mm 3mm omm omm -3mm 3mm 0mm
5 465mm 230 mm 60mm 463mm 469 mm 466,0mm 229 mm 228 mm 228,5 mm 62mm 64mm 63,0mm omm -I1mm 2mm 0mm 0mm -3mm
6 465mm 230 mm 60mm 466 mm 464 mm 465,0mm 231mm 229 mm 230,0mm 61 mm 59mm 60,0mm omm omm omm omm omm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 3 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 3 mm max. odchytki wymiarow 3 mm max. odchytki wymiaréw 3mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Daszek DD ptaski  (id: 149) format: 465x230x60 kolor: multikolor 3, multikolor 5
Daszek DD ptaski  (id: 146) format: 465x230x60 kolor: arafitowy, multicolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 160
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Szczegoty badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/361 dotyczqcego: mata architektura, ZZZ pr::r:ama L ]
wymiary_mata_architektura p prébek:

(es1:p!1) pupdng DUlAIDM3)|3 DALY

data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Ptytka elewacyjna tupana (id:153)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
s s & § 88 ¢¢8 S 8RN 88 N 8§ 8§ § #38 F8 B8 Rg §3 §3
8 S 3 § 38 39 g 335 33 3 38 38 § 93 83 38 5§ 85 8%
= = x g ) g x 9= > 8% 9 X% x = T ST ST T XS
J & 8 g & =& ® S8 S8 8 S8 =38 8 &X A&AX OXF 9X 88X gF
o =) & a 5 5 N & & & a & F 2E | 2E O BRY BEY| Y xE
bS] ] S S o 1) o S =S R SN S R - S ~ s -~ s -~ s ~ s -~ S —
& 3 ) ) Q Q Q N N N & & & < S &S LS &S <L
N N N ) ) ) ) o o = ~
3 3 5 b b a a a q Q Q 3 3 3 3 3 3
; ; = N @ N N N N N N 5 5 5 5 5 5
[ Q (1) ~ N w0, Y N 1% = = = = = =
N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
= S 4 = 3 4 ) 3 3 3 < 3 3 3
I : & s
53 Q
1 270 mm 80 mm 26mm 271mm 271 mm 271,0mm 81 mm 82 mm 81,5mm 25mm 24mm 24,5mm omm -I1mm omm -2mm 2mm 0mm
2 270 mm 80 mm 26mm 272mm  272mm 272,0mm 81 mm 81mm 81,0mm 28 mm 25mm 26,5mm omm -2mm omm -I1mm 0mm -Imm
3 270 mm 80 mm 26mm 270mm  272mm 271,0mm 81 mm 82mm 81,5mm 27 mm 25mm 26,0 mm omm -1mm omm -2mm omm omm
4 270 mm 80 mm 26mm 270mm 271 mm 270,5mm 81 mm 81 mm 81,0mm 25mm 24mm 24,5mm omm -I1mm omm -I1mm 2mm 0mm
5 270 mm 80 mm 26mm 271mm 272mm 271,5mm 81 mm 82 mm 81,5mm 26 mm 24mm 25,0mm omm -2mm omm -2mm Imm 0mm
6 270 mm 80 mm 26mm 270mm 271 mm 270,5mm 81 mm 81mm 81,0mm 25mm 24mm 24,5mm omm -I1mm omm -1mm 2mm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 2 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Ptytka elewacyina tupana  (id: 154) format: 270x80x26 kolor: biaty, zétty, multikolor 6, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 161



Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/319 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Daszek gtadki  (id:155)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
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T ] s s ) o ) ~ < < S ~ S —-—§ S8 —~§ ~S% —~§% ~~= —
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N 2 Q ) h N N h X o. o. o. o. o. o.
3 S 4 = 3 4 ) 3 3 3 3 3 3 3
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1 490 mm 230 mm 50mm 491 mm 490 mm 490,5mm 232mm 231 mm 231,5mm 52mm 52mm 52,0mm omm -I1mm omm -2mm omm -2mm
2 490 mm 230 mm 50mm 491 mm 490 mm 490,5mm 232mm 232 mm 232,0 mm 51 mm 52mm 51,5mm omm -I1mm omm -2mm 0mm -2mm
3 490 mm 230 mm 50mm 490mm 490 mm 490,0mm 231mm 232mm 231,5mm 50 mm 51mm 50,5mm omm omm omm -2mm omm -1mm
4 490 mm 230 mm 50mm 490mm 490 mm 490,0mm 231mm 231 mm 231,0mm 50 mm 51mm 50,5mm omm omm omm -I1mm 0mm -Imm
5 490 mm 230 mm 50mm 490mm 489 mm 489,5mm 232mm 232 mm 232,0 mm 51 mm 52mm 51,5mm 1mm omm omm -2mm 0mm -2mm
6 490 mm 230 mm 50mm 490mm 490 mm 490,0mm 231mm 231 mm 231,0mm 50 mm 51mm 50,5mm omm omm omm -1mm omm -1mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiarow 0 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Daszek atadki  (id: 163) format: 540x220x50 kolor: multikolor 5
Daszek atadki ~ (id: 159) format: 540x220x50 kolor: arafit, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 162
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/325 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak gtadki (id:157)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
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1 540mm 220mm 160mm 540mm 539 mm 5395mm 220mm 219mm 2195mm 160mm 161 mm 160,5 mm Imm omm Imm 0mm omm -I1mm
2 540mm 220mm 160mm 539mm 540 mm 539,5mm 219mm 220mm 2195mm 159mm 159 mm 159,0 mm 1mm omm Imm 0mm Imm 0mm
3 540mm 220mm 160mm 539 mm 540 mm 5395mm 220mm 220mm 220,0mm 160mm 160 mm 160,0 mm Imm omm omm omm omm omm
4 540mm 220mm 160mm 539mm 539 mm 539,0mm 219mm 219mm 2190mm 159mm 159 mm 159,0 mm 1mm omm Imm 0mm Imm 0mm
5 540mm 220mm 160mm 539mm 540 mm 539,5mm 220mm 220mm 220,0mm 160mm 160 mm 160,0 mm 1mm omm omm 0mm 0mm 0mm
6 540mm 220mm 160mm 539mm 539 mm 539,0mm 219mm 219mm 219,0mm 159mm 159 mm 159,0 mm Imm omm Imm omm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak atadki  (id: 165) format: 540x220x160 kolor: multikolor 5, multikolor 7
Pustak atadki  (id: 161) format: 540x220x160 kolor: arafit, multikolor 1

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 163
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/331 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Daszek gtadki  (id:164)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
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1 540mm 390 mm 60mm 540mm 540 mm 540,0mm 390mm 391 mm 390,5 mm 59 mm 60mm 59,5mm omm omm omm -I1mm Imm 0mm
2 540mm 390 mm 60mm 539mm 539mm 539,0mm 389 mm 390 mm 389,5mm 60 mm 61mm 60,5mm 1mm omm Imm 0mm 0mm -Imm
3 540mm 390 mm 60mm 539mm 540 mm 5395mm 390mm 391 mm 390,5mm 62 mm 61mm 61,5mm Imm omm omm -1mm omm -2mm
4 540mm 390 mm 60mm 539mm 539mm 539,0mm 389 mm 390 mm 389,5mm 59 mm 60mm 59,5mm 1mm omm Imm 0mm Imm 0mm
5 540mm 390 mm 60mm 539mm 540 mm 539,5mm 390mm 390 mm 390,0 mm 60 mm 60mm 60,0mm 1mm omm omm 0mm 0mm 0mm
6 540mm 390 mm 60mm 539mm 539 mm 539,0mm 389 mm 390 mm 389,5mm 59mm 60mm 59,5mm Imm omm Imm omm Imm omm
S um y: max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Daszek atadki  (id: 160) format: 540x390x50 kolor: arafit, multikolor 1
Daszek atadki  (id: 156) format: 540x390x50 kolor: biaty, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 164
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Szczegotly badan numer: ZK 272/LAB/11/2020/367 dotyczqcego: mata architektura, data prod:

. . data pobrania probek: 2020-11-26
wymiary_m a’a_ ar Ch 1 tek tura data wptywu do laboratorium: 2020-11-26
mata architektura: Pustak gtadki (id:166)
dokument odniesienia: Ocena ksztaftu i wymiaréw na 1 probce zgodnie ze Specyfikacjg wyrobu. data rozpoczecia badari: 2020-11-26
data zak badari: 2020-11-26
wiek probek: > 28 dni
ilos¢ elementéw: 6 szt
< Q 4 T QU T QU Q T @ T @ @ b~} b~} Q o Q o v o v o [} Qo
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1 540mm 390mm 160mm 542mm 541 mm 541,5mm 390mm 390mm 390,0mm 162mm 162mm 162,0 mm omm -2mm omm 0mm 0mm -2mm
2 540mm 390mm 160mm 542mm 542 mm 542,0mm 391mm 391mm 391,0mm 161mm 161 mm 161,0 mm omm -2mm omm -I1mm 0mm -Imm
3 540mm 390mm 160mm 541 mm 541 mm 541,0mm 391mm 391mm 391,0mm 162mm 162mm 162,0 mm omm -1mm omm -1mm omm -2mm
4 540mm 390mm 160mm 541mm 541 mm 541,0mm 390mm 390mm 390,0mm 161mm 161 mm 161,0 mm omm -I1mm omm 0mm 0mm -Imm
5 540mm 390mm 160mm 542mm 541 mm 541,5mm 390mm 390mm 390,0mm 162mm 162 mm 162,0 mm omm -2mm omm 0mm 0mm -2mm
6 540mm 390mm 160mm 541 mm 541 mm 541,0mm 390mm 390mm 390,0mm 161mm 161 mm 161,0mm omm -I1mm omm omm omm -1mm
S um y: max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 1 mm max. odchytki wymiaréw 0 mm max. odchytki wymiaréw 2mm
dtugos¢ (+) dtugosé (-) szerokos¢ (+) szerokosé (-) wysokosé (+) wysokosc (-)
max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiarow 5 mm max. odchytki wymiaréw 5mm
dtugos¢ (+) dok odn. dtugos¢ (-) dok odn. szerokosc (+) dok odn. szerokosc (-) dok odn. wysokosc (+) dok odn. wysokosc (-) dok odn.

spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono spetniono

Mozliwos¢ oznaczenia w zakresie badania- wymiary_mata_architektura -spetniono wymagania dokumentu odniesienia

badania wykonat: mgr inz. Przemystaw Galas

badania zatwierdzit: mgr inz. Barttomiej Walczak

Badanie reprezentatywne dla ponizszych produktow:

Pustak atadki  (id: 162) format: 540x390x160 kolor: arafit, multikolor 1
Pustak atadki  (id: 158) format: 540x390x160 kolor: biaty, multikolor 8

Uwagi: Stwierdza sie, iz wyniki badari dotyczq prébek badanych. Wyniki badari nie mogg by¢ powielane fragmentarycznie, lecz tylko w catosci i za zgodq jednostki badawczej. Strona 165
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